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temas sobre conservación del patrimonio edificado en tierra

PRESENTACIÓN
Esta guía metodológica, vista como un primer documento didáctico, se elabora a consecuencia del taller 
realizado entre el Proyecto Qhapaq Ñan-Sede Nacional y Centro Tierra PUCP, como parte de la “Cátedra 
UNESCO: Arquitectura de tierra”, en el cual participaron técnicos y especialistas en conservación de los 
proyectos de campo de distintas partes del Perú. Esta  actividad se realizó bajo la guía de los profesionales 
y los docentes miembros de Centro Tierra.

Los conocimientos impartidos, sumados a la experiencia de campo, nos brindan en este manual; un material 
valioso que servirá a todos aquellos técnicos que necesiten realizar pruebas con tierra, previamente a 
cualquier intervención en patrimonio inmueble. Este documento viene acompañado de importantes anexos, 
como la norma técnica E.080 para diseño y construcción con tierra reforzada; aplicable a edificaciones 
consideradas patrimonio, y la Declaración de Lima para la gestión de riesgo del patrimonio cultural, título 
útil para los trabajos de conservación, debido a que muchas de las construcciones prehispánicas se ubican 
en zonas sísmicas. El manual cuenta también con fichas cuidadosamente elaboradas y una serie de pasos 
a seguir durante la realización de pruebas de campo.

Esperamos que este documento sea de mucha utilidad en los trabajos en tierra, no solo para los caminos y 
sitios que conforman el Sistema Vial Andino-Qhapaq Ñan, sino también para cualquier otra construcción en 
tierra considerada patrimonio edificado.

José Luis Pino Matos
Unidad de Conservación
Proyecto Qhapaq Ñan-Sede Nacional

7
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Huaycán De Cieneguilla 
(Foto: José Luis Matos Muñasqui)



ministerio de cultura | pontificia universidad católica del perú

temas sobre conservación del patrimonio edificado en tierra

 
PROYECTO QHAPAQ ÑAN

El Estado peruano, a través del Ministerio de Cultura, viene 
implementando el Proyecto Qhapaq Ñan, que tiene como fin 
identificar, investigar, registrar, conservar y poner en valor la red de 
caminos incas que aún subsiste en el territorio nacional. 

A mediados de 2001, el Gobierno del Perú, a través del Decreto 
Supremo N.º 031-2001-ED, declaró de interés nacional la 
investigación, registro, conservación y puesta en valor del Qhapaq 
Ñan. Este decreto adquirió fuerza de ley a fines de 2004, con la 
promulgación de la Ley N.º 28260.

Además, es la primera vez que profesionales y técnicos nacionales 
realizan una investigación multidisciplinaria que articula el pasado, 
el presente y el futuro de la sociedad peruana bajo el manejo del 
territorio. 

Esta obra excepcional del mundo andino está así conformada por 
un conjunto de proyectos de desarrollo que pretenden impulsar 
mejoras en la calidad de vida de los pueblos asociados al camino a 
través de la investigación, conservación y puesta en valor social de 
las manifestaciones culturales vinculadas al Qhapaq Ñan.

El Qhapaq Ñan-Sede Nacional se ejecuta a través de la sede central 
del Ministerio de Cultura para todos los tramos en las diversas 
regiones del territorio nacional, con excepción de Cusco. Qhapaq 
Ñan-Sede Cusco es la encargada de velar por todos los tramos 
comprendidos en dicha región.

9



10 proyecto qhapaq ñan  

Campus PUCP
(Foto: Centro Tierra)
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PRESENTACIÓN 
CENTRO TIERRA

Centro Tierra es un grupo multidisciplinario de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú orientado a la investigación de 
la arquitectura de tierra en sus aspectos culturales, tecnológicos y 
sociales. Realiza así proyectos de investigación aplicada y transferencia 
de tecnología mediante la promoción del uso de la tierra y los 
recursos locales para la preservación del hábitat y el patrimonio 
local, articulando la educación superior, la investigación y la difusión 
de la información. 

Se enfoca en cuatro líneas de investigación:

1. Patrimonio
Proyectos de conservación de edificaciones patrimoniales,  elaboración 
de normatividad,  paisaje cultural  y arquitectura vernácula.

2. Vivienda para el hábitat rural 
Técnicas de reforzamiento sismorreesistente. Diseño frente al 
cambio climático y normatividad.

3. Diseño contemporáneo en tierra con la utilización de energías y 
recursos renovables.

4. Tecnologías contemporáneas de construcción en tierra.

Centro Tierra promueve de esta manera el intercambio de 
conocimientos y la difusión de buenas prácticas en la construcción 
con tierra, así como entabla relaciones institucionales con centros 
de investigación nacionales e internacionales, brinda apoyo a 
instituciones estatales e impulsa la formación de redes locales de 
profesionales, técnicos y constructores.

11
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HISTORIA Y TEORÍA DE LA CONSERVACIÓN
CESARE BRANDI

1.1.

Son variadas las situaciones que enfrenta el conservador en su 
día a día, dado que los bienes arqueológicos están afectados en su 
materialidad, en su expresión estética e incluso en la lectura de su 
historicidad. 

El objetivo de toda obra de conservación es preservar la autenticidad 
del monumento, es decir, asegurar la lectura real y verdadera de 
la información histórica y de su mensaje artístico, que le permita 
seguir siendo un testimonio de la historia, que incluya su estudio 
científico y que de manera fiel se transmita al futuro. La intervención 
de conservación en edificaciones arqueológicas supone una 
confrontación.

La tarea no es fácil, durante la intervención enfrentamos una serie de 
situaciones que requieren permanentemente la toma de decisiones. 
Además, sin un adecuado discernimiento, el abordaje del problema 
podría ser sesgado y el tratamiento empírico acarrear soluciones 
erróneas. En tal sentido, si bien es cierto que no existen fórmulas 
precisas que solucionen problemas, existe el fundamento teórico 
que nos permite discriminar la pertinencia de dichas soluciones. 

La teoría ha madurado a través del tiempo. Desde las primeras 
formulaciones de mediados del siglo xix hasta hoy, mucho se ha 
reflexionado y se ha escrito en congresos, cartas internacionales y 
una extensa bibliografía, así como también actualmente hay mayor 
acceso a formación académica en variados niveles. Los nuevos 
tiempos requieren conciliar la teoría y la práctica en beneficio del 
monumento. 

Huaca La Merced, Surquillo, Lima
(Foto: Mirna Soto Medina)

Arq. Mirna Soto Medina
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Producto de la reflexión y el debate, las cartas internacionales 
suelen arribar a una serie de conclusiones de fácil recordación. 
Asimismo, un estudio más profundo nos puede llevar a analizar los 
fundamentos de cada precepto. Para los interesados en esto, existe 
la teoría de la restauración, y una de las teorías que mayor impacto 
ha tenido es la de Cesare Brandi.

Cuando se funda en 1938 en Italia, el Istituto Centrale del Restauro 
(denominado actualmente Istituto Centrale per il Restauro [ICR], 
llegó a ser rápidamente la institución estatal italiana de mayor 
importancia dedicada al campo de la restauración de bienes 
culturales. Cesare Brandi (Siena, 1906-Vignano, 1988), historiador, 
crítico de arte, ensayista y especialista en teoría de restauración de 
obras de arte, asumió su dirección y permaneció en el cargo durante 
los primeros veinte años.

Desde entonces, Brandi formuló una teoría filosóficamente 
razonada, que se convirtió en el cimiento académico que determinó 
la actuación de generaciones de restauradores italianos e incluso 
llegó a influir en la concepción de la trascendental Carta de Venecia. 
Más adelante, la teoría de Brandi repercutió en otros investigadores, 
que lo tomaron como punto de partida para ampliar, profundizar e 
incluso plantear nuevas posturas.

Las ideas de Brandi fueron recogidas en su estudio Teoría de la 
restauración, traducido mucho tiempo después al español, pero 
que afortunadamente hoy es cada vez más accesible para nosotros, 
incluso de manera virtual. El texto, denso en contenidos, hace 
referencia a la obra de arte en general y engloba a la pintura, 
escultura, arquitectura y las ruinas, entre otras.

El conocimiento de su teoría aplicada al campo de la conservación 
arqueológica ayudaría a todos los involucrados, dentro de un equipo 
multidisciplinario, a dilucidar la pertinencia o no de nuestras 
decisiones en la obra.
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¿Cuándo y cómo se inicia el proceso de restauración?

La restauración se inicia en el preciso momento en que el 
restaurador toma contacto con la obra. Es el momento sublime 
en que el restaurador tiene frente a sí a la obra de arte (léase 
edificación arqueológica), reconoce por primera vez sus virtudes, 
valora su trayectoria, aprecia su significado y percibe el espíritu que 
la embarga. En ese momento, dice Brandi, empieza la restauración, 
en la medida que los valores existentes y percibidos por la 
sensibilidad del conservador condicionarán una respuesta de él, con 
un tratamiento esmerado, cuidadoso, pulcro y especializado, en vías 
de preservar toda la riqueza de su ser.

El reconocimiento: 
cualquier comportamiento hacia la obra de arte dependerá de que 
haya sido reconocida como tal.

¿Qué es la obra de arte?

Las obras de arte son productos de la actividad material y espiritual 
del hombre. Son creaciones excepcionales porque constituyen 
notables testimonios del pensamiento, el conocimiento, la vida y el 
quehacer de individuos o sociedades precedentes.  Se caracterizan 
por destacar sobre el común de los objetos de su género, su 
originalidad y el profundo mensaje que transmiten, y su importancia 
sigue vigente a través del tiempo, lo que permite que sean 
reconocidas por las sucesivas generaciones.

En tal sentido, la arquitectura es arte y ciencia a la vez. Los bienes 
arquitectónicos están formados por las creaciones significativas 
de cualquier época. La arquitectura rescatada de excavaciones 
arqueológicas se encuentra ineludiblemente dentro de la categoría 
de obra de arte, aunque, como veremos más adelante, con una 
expresión algo diferente.

Palacio Tshudy, Chan Chan, valle del Moche
(Foto: Mirna Soto Medina)
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¿Cómo reconocerla?

Como parte inherente a la naturaleza de la obra de arte, Brandi 
identifica tres aspectos que la componen:  la consistencia física, la 
instancia estética y la instancia histórica.
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EL PATRIMONIO CULTURAL EN TIERRA EN 
EL PERÚ Y EL IMPACTO HISTÓRICO DE LOS 
DESASTRES NATURALES

En los últimos veinte años, se ha logrado investigar el patrimonio 
nacional y producir información histórica relevante (en relación con 
descubrimientos, estudios e impactos de los desastres) que asocia 
nuestro pasado y el desarrollo de nuestras culturas con los desastres 
naturales (fenómenos de El Niño y sismos) que ralentizaron nuestro 
desarrollo. 

Por otro lado, siendo el Estado el responsable de la conservación 
patrimonial, se ha configurado un modelo peruano de colaboración 
entre aquel y el sector privado para ejecutar planes de conservación 
en importantes sitios históricos del Perú.

Cuatro ejemplos obedecen a este modelo: Túcume, Huacas del 
Sol y de la Luna, El Brujo y Chavín de Huántar, donde trabajan en 
conjunto universidades, municipios, instituciones de conservación 
y empresas privadas, nacionales y extranjeras. Esta información 
acumulada de nuevos hechos permite un mejor entendimiento de 
la historia peruana.

Así, sabemos mejor la ubicación y características de los 
asentamientos con que finalizan los periodos nómadas (Guitarrero, 
Chivateros, Toquepala, Lauricocha, Pacaicasa, Paiján). También se 
ha conocido la antigüedad de los primeros asentamientos neolíticos, 
de las primeras culturas  y  de los centros ceremoniales gracias  a las 
dataciones con carbono-14  (Cerro Paloma,  4500 a. C.;  Chilca,  3600 
a.C.; El Paraíso, 3200 a.C.; Sechín Bajo, 3500-1500 a.C.; Caral, 3000 
a.C.; Áspero, 3000 a.C.; La Galgada 2900 a.C.-1800 a.C.; Ventarrón, 
2600 a.C.; Huaca Prieta, 2300 a.C.-1800 a.C.).

1.2.

Sitio arqueológico Incahuasi, Lunahuaná, Cañete 
(Foto: Iván Ccachura Sánchez)

Ing. Julio Vargas Neumann
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Hoy se conoce que un gran terremoto ocurrido aproximadamente 
en el año 500 a. C. colapsó la cultura de Chavín de Huántar, la cual 
subsistió alrededor de mil años. Simultáneamente y de manera 
interactuada, se desarrolló la cultura Cupisnique (1200 a. C.) en la 
costa norte.

Asimismo, en un lapso de veinte años se descubrió El Brujo-Huaca 
de Cao (100 d. C.-600 d. C.) y la tumba de Sipán (250 d. C.), así como 
Chotuna-Chornancap (650 d. C.) y el Santuario Histórico Bosque de 
Pomac, que brindó invalorable información acerca de los sacrificios 
humanos y los detalles de su ejecución.

Salvo el caso de Chavín, el declive de estas culturas se debió a las 
sequías ocasionadas  por el fenómeno de El Niño, y se ha comprobado 
que fueron causa de sacrificios humanos, conflictos sociales, sobre 
todo sublevaciones e incendios en las cumbres de las pirámides de 
tierra, donde moraban las élites gobernantes. 

Desde esas épocas, hay evidencias de la existencia de pescadores, 
agricultores y artesanos que vivían en pequeños poblados dispersos 
que tuvieron la necesidad de una red eficiente de caminos que los 
conectara con los centros administrativos con el fin de tributar y 
practicar algún culto religioso. La extensión de esta red se calcula 
en más de 50.000 kilómetros, conocida hoy como el Qhapaq Ñan. 
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De acuerdo a las recomendaciones del World Heritage Center (WHC-
Unesco), las cartas de conservación adoptadas por la asamblea 
general del Icomos (siglas en inglés del Comité Internacional 
para Monumentos y Sitios) deben ser complementadas por 
textos doctrinales como declaraciones y resoluciones directrices, 
normalmente emitidas por los comités nacionales de cada país 
parte.

La Declaración de Lima nace así del esfuerzo peruano-japonés para 
poner énfasis en las dificultades para llevar a cabo la conservación 
patrimonial en áreas con actividad sísmica, pero pueden 
aplicarse muchos de sus conceptos también en áreas que sufren 
frecuentemente otros desastres naturales.

De esta forma, uno de los grandes objetivos de la conservación del 
patrimonio edificado es la durabilidad, la que es más compleja de 
conseguir en áreas expuestas a desastres naturales en general y 
sísmicos en particular.

Este documento es difundido por Icomos por considerarlo texto de 
interés para la conservación, teniendo en cuenta la mitigación de 
desastres en el patrimonio cultural en zonas sísmicas y de otros 
desastres naturales. 

DECLARACIÓN DE LIMA (2010)  Y PRINCIPIOS DE 
CONSERVACIÓN EN ÁREA SÍSMICA (2012)

1.3.

Ing. Julio Vargas Neumann
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Sitio arqueológico Huaycán de Cieneguilla, Lima
(Foto: José Luis Matos Muñasqui)
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COMPONENTES RELEVANTES DEL SUELO, PRUEBAS DE CAMPO, 
SELECCIÓN DE CANTERAS

Ing. Julio Vargas Neumann

La tierra es un material largamente utilizado para la construcción, 
e interesa conocer cuáles son los componentes adecuados para ese 
fin. Las técnicas más empleadas actualmente son la albañilería de 
adobe y el tapial.

La selección de canteras estará en función de la presencia suficiente 
de arcilla y arena gruesa más que la de limos o arena fina. 

La arcilla es el único componente activo del suelo, y en virtud de 
ello, añadiendo agua, amalgama los componentes para conformar 
el barro en estado plástico y amasable. La arcilla, en contacto 
con el agua, aumenta su volumen, y en cambio, al secarse por 
evaporación del agua, se encoge y endurece hasta adquirir lo que se 
denomina resistencia seca, que convierte a la tierra en un material 
de construcción.

El control de fisuras puede conseguirse mediante el uso de aditivos 
naturales como la paja y la arena gruesa. La paja en el barro impide 
el aumento de espesor de las microfisuras de secado. La arena 
gruesa, en cambio, conforma con la arcilla el esqueleto granular 
necesario para lograr la resistencia seca y simultáneamente evita la 
formación de fisuras de secado.

Se han desarrollado dos pruebas complementarias de campo que 
definen si hay suficiente presencia de arcilla como para obtener 
resistencia seca, y también establecen la cantidad de arena gruesa 
que logra optimizarla. 

LA TIERRA COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN1.4.

Tramo del Camino Inca, Campus PUCP, Lima
(Foto: Centro Tierra)
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El efecto del dormido y el amasado aumenta alrededor del 10% la 
resistencia del material debido a que el agua llega a tomar contacto 
con más partículas de arcilla. 

El secado debe ser lo más lento posible, a fin de evitar exposiciones 
al sol y a los vientos para disminuir el agrietamiento. 
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Es posible reconocer ocho casos de técnicas de construcción con 
tierra utilizadas en el Perú:

1. Muros de tierra apilada por capas con acabado manual
Estos muros son construidos con barro apilado por capas delgadas 
de forma manual. La mezcla es poco húmeda y deficientemente 
amasada,  lo que al secarse se traduce en un material poroso y de 
poca resistencia. 

2. Muros con mampuesto de tierra
Los mampuestos de tierra son unidades de formas variadas (ovoides, 
trapezoidales, cónicas, etc.) que se unen con mortero de barro para 
conformar los muros.

3. Adobes paralelepípedos
Un caso particular de los anteriores es el uso de adobes 
paralelepípedos moldeados a mano, usados en la cultura Lima con 
la técnica del librero. 

4. Albañilería de adobe en pirámides y muros
Conformados por barro preparado y elaborados utilizando moldes o 
gaveras de madera. El mortero de barro se emplea para asentar las 
unidades.

5. Muros de tapial (compactado)
Técnica realizada con tierra húmeda compactada con mazos 
utilizando encofrados normalmente de madera. 

TÉCNICAS DE TIERRA Y MIXTAS CON MATERIALES NATURALES
TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN CON TIERRA1.5.

LUGAR: SITIO ARQUEOLÓGICO TARMATAMBO, TARMA, JUNIN. 
TRAMO ACOSTAMBO - HUÁNUCO PAMPA (FOTO JOSÉ LUIS MATOS MUÑASQUI)

Sitio arqueológico Tarmatambo, Tarma, Junín. Tramo Acostambo-Huánuco Pampa 
(Foto: Josñe Luis Matos Muñasqui)

Ing. Julio Vargas Neumann
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LUGAR: SITIO ARQUEOLÓGICO TARMATAMBO, TARMA, JUNIN. 
TRAMO ACOSTAMBO - HUÁNUCO PAMPA (FOTO JOSÉ LUIS MATOS MUÑASQUI)

6. Muros de quincha
De construcción mixta, realizados en base a tierra sobre entramados 
de madera, caña o ramas.

7. Mamposterías mixtas de tierra protegida con piedras
Muros de núcleos anchos de tierra cubiertos por caras exteriores de 
piedra asentadas con barro para protegerlos de la lluvia y erosión 
del viento. 

8. Mampostería de piedra asentada con barro
Muros donde las piedras son unidas por morteros de barro, del cual 
depende su resistencia. 
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La destrucción sísmica del patrimonio en tierra es mayor que la 
de otros materiales de construcción, como se comprueba en todas 
las zonas sísmicas del mundo después de sucedido un terremoto. 
Producidas las grietas, el riesgo de colapsos parciales o totales 
aumenta, por lo que es necesario controlar el ensanchamiento de las 
fisuras para evitar dichos colapsos. Como ejemplo tenemos el caso 
del acllawasi de Pachacamac, que fue dañado acumulativamente 
por los sismos ocurridos desde su construcción, alrededor del siglo 
xv, hasta el terremoto de 1940.

El arqueólogo J. C. Tello intervino el monumento desde 1941 hasta 
el 1945. Realizó un completamiento de los edificios valiéndose de 
los vestigios encontrados, que eran estructuras ruinosas asociadas 
a las partes inferiores de las construcciones incaicas. Sin embargo, 
al haber utilizado el mismo material constructivo (tierra) con igual 
técnica, los terremotos de los años 1966, 1970, 1974 y 2007 volvieron 
a fisurar y producir colapsos parciales en los muros reconstruidos.  

Esto demuestra que para evitar el ciclo daño-reconstrucción-daño 
son necesarias soluciones tecnológicas nuevas, ya sea poniendo en 
práctica criterios de diseño basados en la resistencia o estabilidad o, 
mejor aún, aplicando criterios basados en el desempeño.

En el año 2005, se realizó un convenio entre el Getty Conservation 
Institute y la Pontificia Universidad Católica del Perú para investigar 
la reparación de fisuras mediante la utilización de suelo tamizado 
con alto contenido de humedad para lograr penetrabilidad. 

FISURAS, GRIETAS Y REPARACIONES1.6.

Sitio arqueológico Molle, Cieneguilla, Lima. Proyecto de tramo  Xauxa-Pachacamac 
(Foto: Archivo Qhapaq Ñan)

Ing. Julio Vargas Neumann
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Esta técnica elimina la discontinuidad de los muros creada por 
las fisuras, lo cual constituye un proceso de reparación de muros 
históricos muy aceptable dentro de los criterios basados en la 
resistencia.

Las fisuras muy anchas (mayores a 1 cm) pueden ser reparadas con 
suelo arcilloso equilibrado con arena gruesa, embutido por medios 
mecánicos. En cambio, las fisuras menores requieren eliminar 
las partículas grandes hasta el límite que permita la formación 
del esqueleto granular que conforman los dos componentes 
mencionados. 

Se requiere tamizar suelos, pero solo hasta la malla número 30 
(ASTM E11), pues mallas más finas impiden la formación de la 
resistencia seca. Asimismo, se requiere aumentar el contenido de 
humedad del material que se inyecta en las fisuras (grout) para 
convertirlo en un barro más diluido, que logre penetrabilidad. En 
los ensayos, se llegó a lograr grouts de hasta 50% de contenido de 
humedad; sin embargo, se fijó el límite de 30% para asegurar que 
durante el secado no se fisure la pasta.

El proceso de inyección de grouts semilíquidos requiere sellar las 
fisuras de los muros por ambos lados con yeso o silicona, realizado 
por capas de 50 cm de altura. Inicialmente, a través de boquillas que 
atraviesan los sellos, se inyecta agua desde la parte alta de cada 
capa hasta que el agua discurra por la parte inferior. Finalmente, se 
inyecta el grout desde las boquillas inferiores hasta que emerja por 
las superiores de cada capa. 

Esta técnica de eliminación de fisuras por inyección de barro líquido 
puede aplicarse a muros relativamente delgados, pero la dificultad 
aumenta conforme sean muros más anchos. 
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En el diseño estructural, existen tres criterios: los basados en la 
resistencia, en la estabilidad y en el desempeño o comportamiento 
sísmico. 

El primero demanda mayores espesores o mayor cantidad de 
muros, el segundo implica centros de gravedad más bajos y defensa 
frente al volteo debido a las fuerzas horizontales de los sismos, y el 
tercero requiere colocación de refuerzos para impedir la separación 
postagrietamiento de las partes en las que se ha dividido los muros 
para así evitar el colapso. 

Los dos primeros criterios pueden ser complementarios pero no 
suficientes para evitar los colapsos, mientras el tercero sí puede 
hacerlo, sin perjuicio de que pueda complementariamente utilizar 
los conceptos de los dos primeros.

Caral utilizó en su desarrollo constructivo el método de prueba y 
error, un procedimiento de investigación científica utilizado hasta 
nuestros días que le permitió vencer el mencionado ciclo de 
reconstrucción-daño-reconstrucción. 

Inicialmente, sus muros de piedra asentada con mortero de tierra 
no soportaban los empujes de los rellenos durante los sismos. 
Entonces probaron a disminuir el peso del relleno aumentando el 
número de vacíos, y para ello eliminaron la tierra y uniformaron el 
tamaño de las piedras angulosas. 

CRITERIOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL E 
INVESTIGACIÓN DE REFUERZOS SÍSMICOS

1.7.

LUGAR: SITIO ARQUEOLÓGICO CARAL,VALLE SUPE, LIMA. 
(FOTO JULIO VARGAS NEUMANN)

Detalle de embolsado de piedras
Se inventa el uso de refuerzos

Shicra de Vichama

Sitio arqueológico Caral, Valle Supe, Lima
(Foto: Julio Vargas Neumann)

Ing. Julio Vargas Neumann
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LUGAR: SITIO ARQUEOLÓGICO CARAL,VALLE SUPE, LIMA. 
(FOTO JULIO VARGAS NEUMANN)

Detalle de embolsado de piedras
Se inventa el uso de refuerzos

Shicra de Vichama

Finalmente descubrieron las shicras: bolsas que rellenaban con 
piedras, y de esa manera contrarrestaban el empuje lateral entre 
bolsa y bolsa que conformaba el núcleo de las pirámides; es decir, 
controlaban el desplazamiento de las piedras para que permanezcan 
los núcleos estables.  

Así, cuando ocurría un terremoto, los núcleos permanecían y 
las fachadas de las plataformas colapsaban parcialmente, pero 
esto significaba una pérdida de menos del 4% del volumen de la 
construcción.  
  
Este control de desplazamiento de las piedras permite que las 
shicras actúen como un refuerzo estructural; es decir, aplicaron un 
concepto de desempeño hace 5000 años que hasta ahora se creía 
moderno, pues se utiliza en las nuevas técnicas de construcción de 
todos los materiales constructivos.

El criterio de construir pirámides con núcleos estables se puso en 
práctica en otras culturas del Estado andino.  Así, se ha descubierto 
que en Chavín de Huántar, sin utilizar refuerzos, crearon pirámides 
con núcleos más estables que las fachadas constituidas con piedras 
de más de un metro de espesor. Otras culturas en la costa norte 
peruana dejaron de utilizar fachadas, y solo crearon núcleos estables 
en sus pirámides (culturas Mochica y Chimú, entre otras).

En los últimos cincuenta años, se fue comprendiendo la 
obligatoriedad de que las construcciones con tierra utilicen 
refuerzos y se conviertan en construcciones de tierra reforzada. De 
esta manera, en los laboratorios se han desarrollado exitosamente 
sistemas de refuerzos con mallas de caña interna y externa, 
empleando materiales industriales como la geomallas y las sogas 
sintéticas enlucidas con barro.



30 proyecto qhapaq ñan  

Debido a la dificultad para conseguir los rollos de mallas polímeras, 
este sistema de refuerzo con driza utiliza materiales accesibles 
hasta en las más pequeñas ferreterías a nivel nacional. 
 
También se desarrollaron sistemas con soluciones a base de cemento 
(como las mallas de alambre electrosoldado embutido en enlucidos 
de cemento y arena o elementos de concreto armado), que si bien 
mejoraban la resistencia de las obras reforzadas, ocasionaban que 
se produzcan fallas súbitas que ponían en riesgo la vida, por lo cual 
fueron desestimadas.

El refuerzo de las obras debe realizarse con materiales compatibles 
con la tierra, es decir, que durante la ocurrencia de un terremoto 
acompañen sin perjudicar el material original de la construcción.

Así por ejemplo, las construcciones rurales del pueblo de Orduña, 
que fue epicentro del sismo del 1 de diciembre de 2016, de magnitud 
6,3 y solo a 30 km de profundidad, que fueron reforzadas con el 
sistema de drizas o sogas sintéticas, resistieron correctamente el 
movimiento sísmico, a diferencia del resto del pueblos, la mayoría de 
cuyas construcciones colapsaron. 

LUGAR: ORDUÑA. LAMPA, PUNO
(FOTO CENTRO TIERRA)
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LUGAR: ORDUÑA. LAMPA, PUNO
(FOTO CENTRO TIERRA) Comunidad de Orduña, Lampa, Puno

(Foto: Centro Tierra)
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A raíz del terremoto de Huaraz ocurrido en 1970, donde fallecieron 
cerca de 70.000 pobladores que vivían en construcciones de tierra, 
se originó una reacción, en los ámbitos del Gobierno central, 
universidades y entre profesionales y técnicos constructores, que 
tenía por objetivo evitar que se repita la tragedia. 

Luego de la etapa de emergencia y recuperación, se empezó a realizar 
tareas de mitigación, así como investigaciones que condujeron a un 
mayor conocimiento para proveer seguridad en las construcciones 
de tierra.

Es así como en el año 1977 se aprobó la primera norma sismo-
rresistente del Perú, que incluía un capítulo para las construcciones 
de adobe. Ocho años más tarde, los estudios e investigaciones 
llevadas a cabo en la academia permitieron acumular experiencia y 
conocimiento para modificar la norma existente en el año 1985. Esta 
norma convirtió al Perú en un país líder en cuanto a la normatividad 
en construcciones con tierra. 

A base de su información, se elaboró  documentos  internacionales 
que introducían los reforzamientos indicados en la norma peruana 
(IAEE 1986 y CYTED 2000). También países como la India (1993), Nepal 
(1994) y Marruecos (2004), entre otros, tomaron como referencia 
conceptos y criterios de refuerzo basados en dicha norma.

En el año 1999, se aprobó la tercera norma peruana, que incorporó 
nuevos criterios de refuerzo, como la obligatoriedad de utilizar una 
viga collar superior a los muros. 

NORMA E-080, CONSTRUCCIÓN CON TIERRA REFORZADA
1.8. HISTORIA Y DESCRIPCIÓN DE LA NORMA

LUGAR: CAMINO NIEVE NIEVE, HUAROCHIRÍ, LIMA. 
TRAMO XAUXA - PACHACAMAC (FOTO DEISY DEXTRE PALOMINO)

Camino Nieve Nieve, Huarochirí, Lima. Tramo Xauxa-Pachacamac 
(Foto: Deisy Dextre Palomino)

Ing. Julio Vargas Neumann
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LUGAR: CAMINO NIEVE NIEVE, HUAROCHIRÍ, LIMA. 
TRAMO XAUXA - PACHACAMAC (FOTO DEISY DEXTRE PALOMINO)

Además, aparte de considerar como refuerzos materiales flexibles, 
se incluyó refuerzos rígidos derivados del cemento.

El terremoto de 2007 motivó la creación de una adenda a la norma 
de 1999 para incluir el uso de las geomallas como refuerzo de los 
muros, mientras la nueva norma de 2017 especifica la obligatoriedad 
de reforzar todas las construcciones con tierra para evitar colapsos 
súbitos que pongan en peligro la vida de sus ocupantes, lo que 
incluye el refuerzo con drizas sintéticas y más bien deja de lado los 
refuerzos rígidos. Adicionalmente incorpora el tapial, ya que se trata 
de una técnica constructiva muy utilizada en el país. 

Asimismo, por primera vez en las normas de estructuras se incluye 
un capítulo con recomendaciones para las edificaciones con valor 
patrimonial que indican la importancia de utilizar refuerzos con 
consideraciones de mínima intervención, compatibilidad con el 
material original y reversibilidad para dar lugar a mejores opciones 
futuras.
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LA TIERRA COMO MATERIAL 
DE CONSTRUCCIÓN

CENTRO TIERRA

2





2.1

EJERCICIO PRÁCTICO



PORCENTAJE DE AGUA 

GR
AD

O 
DE

  C
OM

PA
CT

AC
IÓ

N

COLOCADO
[sin presionar]

MOLDEADO
[presión manual]

COMPACTADO
[presión con pisón]

SECO
[sin agua]

HÚMEDO
[no moldeable]

PLÁSTICO
[moldeable]

VISCOSO
[deformable]
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Este ejercicio permite reflexiónar sobre dos 
factores: 
- el contenido de agua y 
- el grado de compactación de la tierra.

El ejercicio se desarrolla a partir de una 
cuadrícula de 4x3, donde los dos ejes 
principales indican la variación de la 
compactación y la variación del porcentaje 
de agua de una misma muestra de tierra, lo 
que facilita la comparación. 

En el eje de la compactación, se puede 
apreciar la variación de volumen de la 
tierra según esté simplemente colocada, 
moldeada con las manos o compactada por 
medio de un pisón.

Estas  variaciones en la cuadrícula se cruzan  
con la variaciones del porcentaje de agua 
del segundo eje, donde se puede apreciar 
el material en su estado seco, húmedo, 
plástico y viscoso. 

La cuadrícula así realizada nos proporciona 
informaciones sobre un tipo de tierra o 
mezcla en relación con su trabajabilidad y 
grado de cohesión entre partículas, además 
de otros aspectos.

Se puede realizar este ejercicio añadiendo 
a la tierra aditivos naturales, como la arena 
gruesa y la paja. 

EJERCICIO PRÁCTICO
[BASADO EN TEST CARAZAS]
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PRUEBAS DE CAMPO





la tierra como material de construcción

Esta prueba brinda información sobre la 
proporción entre arcilla e inertes (arena 
gruesa, arena fina y limo) con una humedad 
comprendida entre el límite líquido y 
plástico del suelo extraído de una cantera. 
El ensayo se esta prueba, aunque no es muy 
precisa, se realiza en poco tiempo; por esto 
se considera como una prueba preliminar a 
las que necesitan un tiempo de secado de 
dos días. 

Para su realización, se humedece y amasa 
la tierra a investigar formando un cilindro 
de 20cm de largo y 2cm de diámetro 
aproximadamente. El ensayo se realiza 
haciendo deslizar el cilindro lentamente 
sobre el borde de una superficie plana, de 
manera que vaya quedando con el extremo 
colgando, hasta que se rompa. 

Una vez llevado a cabo el ensayo, se procede 
a la medición de la parte que se ha roto, con 
los siguientes resultados:  

-Si la parte mide menos de 5cm, la tierra 
contiene demasiada arena.
-Si mide entre 5 y 15cm, la tierra contiene 
un adecuado porcentaje de arcilla.
-Si mide más de 20cm, la tierra contiene 
demasiada arcilla.

2.2.1.  PRUEBA DEL PORCENTAJE 
ADECUADO DE PARTÍCULAS DE 

ARCILLA E INERTES 
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1. MUESTRA DE TIERRA CERNIDA

11. REGISTRO DE DATOS 12.  RESULTADOS DE ENSAYO 13.  FICHAS

7. ENSAYO 8. ENSAYO

2. HUMEDECIMIENTO DE LA TIERRA 3. PREPARACIÓN

9. ENSAYO
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6. MUESTRAS  +++PARA EL ENSAYO

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 10-15 min.

ENSAYO: inmediato

MATERIALES NECESARIOS: 

HERRAMIENTAS:

PASOS A SEGUIR: 

- Tierra
- Agua

- Cernidor
- Recipiente
- Regla o huincha
- Mesa o superficie plana

1. Cernir la tierra
2. Humedecerla y amasarla
3. Formar un cilindro de 2 cm de diámetro         

4. Realizar la prueba sobre una superficie

5. Medir la longitud de la parte rota

ENSAYO: 

2 CM

0 CM

muchos
inertes

mucha
arcilla

apta para 
construir

5 CM 15 CM 20 CM

10. MEDICIÓN 10. MEDICIÓN 

4. MEDICIÓN (20CM) 

Durante el curso taller se ensayaron distintos tipos de tierra provenientes de las huacas 
San Borja, Mateo Salado, Nieve Nieve y Huaycán de Cieneguilla. La mayoría de las 
tierras resultaron tener una buena proporción entre partículas de arcilla e inertes. La 
prueba propuesta se puede considerar como preliminar para la elección de la cantera, 
que necesita de dos pruebas posteriores (resistencia seca y control de fisuras) para 
establecer si la cantera que se está investigando es apta para construir.

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA

(Fotos tomadas durante el 1er Curso Taller de Conservación del Patrimonio Edificado Qhapaq Ñan)

y 20 cm de largo aproximadamente

plana
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2. PRUEBAS DE CAMPO

notas

GRUPO # 

PASOS A SEGUIR

* Esta prueba sirve para saber si la cantidad de 
inertes y arcilla contenida en la tierra natural es 
apta para construir.

1. Se amasa la tierra a ensayar y se forma un 
cilindro de 20 cm de largo y 2 cm de diámetro 
aproximadamente.

2. Se apoya en una mesa y se desliza lentamente 
para que vaya quedando en el aire hasta que se 
rompa.

3. Luego se mide la parte que se ha roto:
- Si la parte mide menos de 5 cm, la tierra contiene 
demasiada arena.
- Si mide entre 5 y 15 cm, la tierra está bien para 
construir.
- Si mide más de 20 cm, la tierra ensayada contiene 
demasiada arcilla.

PROPORCIÓN ENTRE ARCILLA E INERTES EN EL SUELO NATURAL

1 2 3 

PRUEBAS DE CAMPO
PRUEBA DEL PORCENTAJE ADECUADO DE PARTÍCULAS DE ARCILLA E INERTES 

2 CM

0 CM

muchos
inertes

mucha
arcilla

apta para 
construir

5 CM 15 CM 20 CM

**prototipo de ficha didáctica
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PASOS A SEGUIR:

SECUENCIA FOTOGRÁFICA:

ANOTACIONES:

INTEGRANTES:

Aquí se explica paso por paso el proceso a seguir
para la realización de esta prueba.

Se explica mediante una secuencia fotográfica 
la realización de la prueba.

Se escribe los nombres de los integrantes 
del grupo que realiza esta prueba de campo.

Área para realizar observaciones sobre 
la prueba, como por ejemplo la cantera de 
procedencia de la tierra y los resultados del ensayo.

2. PRUEBAS DE CAMPO

NOTAS

GRUPO # 

PASOS A SEGUIR

* Esta prueba sirve para saber si la cantidad de 
inertes y arcilla contenida en la tierra natural es 
apta para construir.

1. Se amasa la tierra a ensayar y se forma un 
cilindro de 20 cm de largo y 2 cm de diámetro 
aproximadamente.

2. Se apoya en una mesa y se desliza lentamente 
para que vaya quedando en el aire hasta que se 
rompa.

3. Luego se mide la parte que se ha roto:
- Si la parte mide menos de 5 cm, la tierra contiene 
demasiada arena.
- Si mide entre 5 y 15 cm, la tierra está bien para 
construir.
- Si mide más de 20 cm, la tierra ensayada contiene 
demasiada arcilla.

PROPORCIÓN ENTRE ARCILLA E INERTES EN EL SUELO NATURAL

1 2 3 

PRUEBAS DE CAMPO
PRUEBA DEL PORCENTAJE ADECUADO DE PARTÍCULAS DE ARCILLA E INERTES 

2 CM

0 CM

MUCHOS
INERTES

MUCHA
ARCILLA

5 CM 15 CM 20 CM

**prototipo de ficha didáctica

APTA PARA 
CONSTRUIR

Nombre de los integrantes del grupo

  Dos bolitas se agrietaron en el proceso de ensayo
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Esta prueba sirve para averiguar si el 
contenido de arcilla en el suelo es suficiente.  

La prueba ha sido comprobada por ensayos 
en el laboratorio de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú y respaldada por estudios 
de universidades de otros países. 
Desde mayo 2017, es una prueba obligatoria 
según la norma E.080.  

Para realizar la prueba se humedece la 
tierra que se quiere utilizar y se forman 
cuatro bolitas de 2cm de diámetro; la 
superficie debe ser bien lisa. Se dejan secar 
las bolitas durante 48 horas bajo techo. 

Luego, a modo de ensayo, se aplican dos 
fuerzas diametralmente opuestas con el 
dedo pulgar y el dedo índice de la mano más 
fuerte. Un trabajador es capaz de ejercer en 
promedio una fuerza de 13 kg con la mano 
más fuerte. 

Ninguna de las cuatro bolitas se debe 
romper, agrietar o quebrar; si eso pasa, NO 
se puede usar este suelo como se encuentra 
porque le falta arcilla. 

2.2.2.  PRUEBA DE PRESENCIA DE 
ARCILLA/RESISTENCIA SECA
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1. MUESTRAS DE TIERRA 

12. SECADO DE LAS MUESTRAS

7.  AMASADO 

2. MOLER SI ES NECESARIO 3. CERNIR CON UNA MALLA 

13. ENSAYO

8.  PREPARACIÓN 9.  PREPARACIÓN

Despues de 48 horas de secado bajo techo 
se procede con el  ensayo de  las muestras.
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6. HUMEDECIMIENTO

10. MEDICIÓN DEL DIÁMETRO 11. MEDICIÓN DEL DIÁMETRO

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 10-15 min.

ENSAYO: después de 48 horas 

MATERIALES NECESARIOS: 

HERRAMIENTAS [OPCIONALES]: 

ENSAYO: 

PASOS A SEGUIR: 

- Tierra
- Agua

- Cernidor
- Recipientes

1. Cernir la tierra
2. Humedecer y amasar la tierra
3. Formar 4 bolitas de 2 cm de diámetro
4. Dejar secar 48 horas bajo techo
5. Ensayar las bolitas

Ninguna de las bolitas debe romperse.

14. REGISTRO DE DATOS

5. TIERRA CERNIDA 

(Fotos tomadas durante el 1er Curso Taller de Conservación del Patrimonio Edificado Qhapaq Ñan)

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA

ministerio de cultura | pontificia universidad católica del perú 51



PRESENCIA DE ARCILLA EN SUELO NATURAL
esta prueba sirve para averiguar el contenido suficiente de arcilla en el suelo y si este es apto para la construcción.

1 2 3 4 

GRUPO # 

SUELO ANALIZADO

PROCEDENCIA:

PASOS A SEGUIR

* Esta prueba sirve para averiguar el contenido 
suficiente de arcilla en el suelo y si este suelo es 
apto para la construcción.

1. Se humedece y se amasa el suelo, formando 
cuatro bolitas de 2 cm de diámetro; la superficie 
debe ser bien lisa.

2. Se dejan secar las bolitas durante 48 horas bajo 
techo.

3. Se prueba la resistencia de las bolitas: el ensayo 
consiste en aplicar dos fuerzas diametralmente 
opuestas con el dedo pulgar y el índice de la mano 
más fuerte.

4. Ninguna de las cuatro bolitas se debe romper, 
agrietar o quebrar; si eso pasa, NO se puede usar 
este suelo porque le falta arcilla. Se debe buscar 
otra cantera más arcillosa o añadir más arcilla a la 
tierra que ya se está trabajando hasta lograr una 
composición óptima.

2. PRUEBAS DE CAMPOPRUEBAS DE CAMPO
PRUEBA DE PRESENCIA DE ARCILLA/RESITENCIA SECA 

notas

**Prototipo de ficha didáctica



la tierra como material de construcción

PASOS A SEGUIR:

SECUENCIA FOTOGRÁFICA:

ANOTACIONES:

INTEGRANTES:

Aquí se explica paso por paso el proceso a seguir
para la realización de esta prueba.

Se explica mediante una secuencia fotográfica 
la realización de la prueba.

Se escribe los nombres de los integrantes 
del grupo que realiza esta prueba de campo.

Área para realizar observaciones sobre 
la prueba, como por ejemplo la cantera de 
procedencia de la tierra y los resultados del ensayo.

PRESENCIA DE ARCILLA EN SUELO NATURAL

1 2 3 4

GRUPO # 

SUELO ANALIZADO

PROCEDENCIA:

PASOS A SEGUIR

* Esta prueba sirve para averiguar el contenido 
suficiente de arcilla en el suelo y si este suelo es 
apto para la construcción.

1. Se humedece y se amasa el suelo, formando 
cuatro bolitas de 2 cm de diámetro; la superficie 
debe ser bien lisa.

2. Se dejan secar las bolitas durante 48 horas bajo 
techo.

3. Se prueba la resistencia de las bolitas: el ensayo 
consiste en aplicar dos fuerzas diametralmente 
opuestas con el dedo pulgar y el índice de la mano 
más fuerte.

4. Ninguna de las cuatro bolitas se debe romper, 
agrietar o quebrar; si eso pasa, NO se puede usar 
este suelo porque le falta arcilla. Se debe buscar 
otra cantera más arcillosa o añadir más arcilla a la 
tierra que ya se está trabajando hasta lograr una 
composición óptima.

2. PRUEBAS DE CAMPOPRUEBAS DE CAMPO
PRUEBA DE PRESENCIA DE ARCILLA/RESITENCIA SECA 

NOTAS

**Prototipo de ficha didáctica

ESTA PRUEBA SIRVE PARA AVERIGUAR EL CONTENIDO SUFICIENTE DE ARCILLA EN EL SUELO Y SI ESTE ES APTO PARA LA CONSTRUCCIÓN. Nombre de los integrantes del grupo

  Dos bolitas se agrietaron en el proceso de ensayo
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2.2.3.  PRUEBA DE CONTROL 
DE FISURAS

Esta prueba permite averiguar la proporción 
correcta en la mezcla entre arcilla y arena 
gruesa, y su contenido de humedad con el 
fin de eliminar el problema de agrietamiento 
durante el secado.

Para realizar la prueba se fabrican cuatro 
o más emparedados. Cada emparedado 
está compuesto por dos adobes o piedras 
lajas unidos por un mortero de prueba. Se 
preparan los correspondientes morteros 
de prueba con diferentes proporciones 
(en volumen) entre tierra y arena gruesa, 
añadiendo agua para amasar. 

Por ejemplo:
-M1 = solo tierra, como punto de partida
-M2 = 1 volumen de tierra + 1/2 volumen de 
arena gruesa
-M3 = 1 volumen de tierra + 1 volumen de 
arena gruesa y seguir hasta llegar a la 
proporción 1:3.

El  ensayo se realiza después  de 48 horas de 
secado  bajo  techo,  abriendo  cuidadosamente 
las muestras. Las que tienen menos arena 
probablemente tendrán fisuras. 

Se escoge como receta de la mezcla el 
primer mortero que no presente grietas 
visibles. Esta mezcla sirve para hacer adobes 
y mortero.
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1. PREPARACIÓN DE LA MEZCLA (VOLUMEN)

6. COLOCACIÓN DE LA MEZCLA

10.  MUESTRAS REALIZADAS

7. COLOCACIÓN DE LA MEZCLA 8. ARMADO DE LA MUESTRA

2. MEZCLADO 3. HUMEDECIMIENTO

Las muestras se dejan secar por 48 horas bajo 
techo y luego se realiza el ensayo.

11. APERTURA DE LA MUESTRA
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12. MUESTRAS REALIZADAS

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 120 min.

ENSAYO: despues de 48 horas

MATERIALES NECESARIOS: 

HERRAMIENTAS:

PASOS A SEGUIR: 

- Tierra
- Arena gruesa
- Agua
- Piedras o adobes

- Cernidor
- Recipientes
- Medidor de volumen

1. Preparar la mezcla según proporción
2. Fabricar las muestras
3. Repetir para cada mezcla los puntos 1 y 2
4. Dejar secar por 48 horas
5. Abrir las muestras
6. Eligir la primera mezcla que no presente

ENSAYO: 

se elige la primera 
sin fisuras

solo tierra variación del porcentaje de arena gruesa

9. PRENSADO DE LA MUESTRA 

13. REGISTRO DE DATOS

4. AMASADO 5.  HUMEDECIMIENTO DE ADOBE O PIEDRA

Se repite hasta realizar todas las mezclas 
que se quieren ensayar. En el curso taller se 
realizaron cuatro mezclas: 

1. solo tierra
2. 1 volumen de tierra y 1/4 de arena gruesa
3. 1 volumen de tierra + 1/2 de arena gruesa
4. 1 volumen de tierra +  1 de arena gruesa

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA

(Fotos tomadas durante el 1er Curso Taller de Conservación del Patrimonio Edificado Qhapaq Ñan)

fisuras
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a continuación se dibujarán de manera esquemática las fisuras que presentan las muestras a la hora de abrirlas.

PROPORCIÓN ENTRE ARCILLA Y ARENA GRUESA

REGISTRO DE FISURAS (DESPUÉS DE 48 HORAS)

notas

PASOS A SEGUIR
* Esta prueba sirve para averiguar la proporción correcta en la mezcla entre arcilla 
y arena gruesa; de esta forma se minimiza el problema de agrietamiento durante 
el secado. 

1. Se pueden comparar mezclas con varias proporciones para escoger la mejor, y 
se registra en una hoja las proporciones utilizadas.

2. Se fabricará de 3 a 4 muestras; cada una está compuesta por dos adobes 
existentes unidos por un mortero de prueba.

3. Se prepara los correspondientes morteros de prueba con diferentes 
proporciones (en volumen, utilizar siempre el mismo recipiente para medir) entre 
tierra y arena gruesa, añadiendo agua para amasar. Por ejemplo: 

4. Dejar secar 48 horas bajo techo; luego se abrirá cuidadosamente las muestras. 
Las que tienen menos arena probablemente tendrán fisuras.

5. Se escoge como receta de la mezcla el primer mortero que no presente grietas 
visibles. 

* Continuar hasta llegar a la proporción 1:3.

MORTERO 1:  solo tierra

MORTERO 2:  1 volumen de tierra + 1/2 volumen de arena gruesa.

MORTERO 3:  1 volumen de tierra + 1 volumen de arena gruesa

GRUPO # 

PROPORCIONES DE LA MEZCLA

SUELO ARENA GRUESA

TIPO:

PRUEBAS DE CAMPO
PRUEBA DE CONTROL DE FISURAS **Prototipo de ficha didáctica
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PASOS A SEGUIR:

SECUENCIA FOTOGRÁFICA:

ANOTACIONES:

INTEGRANTES:

Aquí se explica paso por paso el proceso a seguir
para la realización de esta prueba.

Se explica mediante una secuencia fotográfica la 
realización de la prueba.

Se escribe los nombres de los integrantes 
del grupo que realiza esta prueba de campo.

Área para realizar observaciones sobre 
la prueba, como por ejemplo la cantera de 
procedencia de la tierra y los resultados del ensayo.

PROPORCIÓN ENTRE ARCILLA Y ARENA GRUESA

REGISTRO DE FISURAS (DESPUÉS DE 48 HORAS)

NOTAS

PASOS A SEGUIR
* Esta prueba sirve para averiguar la proporción correcta en la mezcla entre arcilla 
y arena gruesa; de esta forma se minimiza el problema de agrietamiento durante 
el secado. 

1. Se pueden comparar mezclas con varias proporciones para escoger la mejor, y 
se registra en una hoja las proporciones utilizadas.

2. Se fabricará de 3 a 4 muestras; cada una está compuesta por dos adobes 
existentes unidos por un mortero de prueba.

3. Se prepara los correspondientes morteros de prueba con diferentes 
proporciones (en volumen, utilizar siempre el mismo recipiente para medir) entre 
tierra y arena gruesa, añadiendo agua para amasar. Por ejemplo: 

4. Dejar secar 48 horas bajo techo; luego se abrirá cuidadosamente las muestras. 
Las que tienen menos arena probablemente tendrán fisuras.

5. Se escoge como receta de la mezcla el primer mortero que no presente grietas 
visibles. 

* Continuar hasta llegar a la proporción 1:3.

MORTERO 1:  solo tierra

MORTERO 2:  1 volumen de tierra + 1/2 volumen de arena gruesa.

MORTERO 3:  1 volumen de tierra + 1 volumen de arena gruesa

GRUPO # 

PROPORCIONES DE LA MEZCLA

SUELO ARENA GRUESA

TIPO:

PRUEBAS DE CAMPO
PRUEBA DE CONTROL DE FISURAS **Prototipo de ficha didáctica

A CONTINUACIÓN SE DIBUJARÁN DE MANERA ESQUEMÁTICA LAS FISURAS QUE PRESENTAN LAS MUESTRAS A LA HORA DE ABRIRLAS.

Nombre de los integrantes del grupo

  Dos bolitas se agrietaron en el proceso de ensayo
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ANEXO - RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 121-2017-VIVIENDA

(La Resolución Ministerial de la referencia se publicó en la edición del día jueves 5 de abril de 2017)

NORMA E.080
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CON TIERRA REFORZADA
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CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Alcance

1.1 La norma es de alcance nacional y su aplicación es obligatoria para la elaboración de materiales de construcción 
para edifi caciones de tierra reforzada (adobe reforzado y tapial reforzado).

1.2 La norma se refi ere a las características mecánicas de los materiales para la construcción de edifi caciones de 
tierra reforzada, al diseño sismorresistente para edifi caciones de tierra reforzada, a los elementos estructurales 
fundamentales de las edifi caciones de tierra reforzada así como al comportamiento de los muros de adobe y tapial, 
de acuerdo a la fi losofía de diseño sismorresistente.

 Las edifi caciones de tierra deben ser construcciones reforzadas para conseguir el comportamiento siguiente:

a) Durante sismos leves, las edifi caciones de tierra reforzada pueden admitir la formación de fi suras en los 
muros.

b) Durante sismos moderados, las edifi caciones de tierra reforzadas pueden admitir fi suras más importantes, 
sin embargo están controladas por refuerzos, sin producir daños a los ocupantes. La estructura debe ser 
reparable con costos razonables.

c) Durante la ocurrencia de sismos fuertes, se admite la posibilidad de daños estructurales más 
considerables, con fi suras y deformaciones permanentes, pero controladas por refuerzos. No deben 
ocurrir fallas frágiles y colapsos parciales o totales, que puedan signifi car consecuencias fatales para la 
vida de los ocupantes.

 Las defi niciones de sismo leve, sismo moderado y sismo fuerte corresponden a lo indicado en el artículo 3 de la 
presente Norma.

1.3. La norma se orienta al diseño, construcción, reparación y reforzamiento de edifi caciones de tierra reforzada, 
inspirada en el desarrollo de una cultura de prevención de desastres y en la búsqueda de soluciones económicas, 
seguras, durables, confortables y de fácil difusión. Las estructuras existentes incluyen las obras patrimoniales de 
tierra.

1.4 Los proyectos elaborados con alcances distintos a los considerados en la presente Norma, deben estar respaldados 
con un estudio técnico fi rmado por un ingeniero colegiado y habilitado.

Artículo 2.- Objeto

2.1 Establecer requisitos y criterios técnicos de diseño y construcción para edifi caciones de tierra reforzada.
2.2 Conferir seguridad sísmica a la construcción de edifi caciones de tierra reforzada, mediante una fi losofía de diseño 

que defi na un comportamiento estructural adecuado.
2.3 Conceder durabilidad a las edifi caciones de tierra reforzada frente a los fenómenos naturales y antrópicos.
2.4 Promover las características de la construcción de edifi caciones de tierra reforzada, su accesibilidad, bajo costo, 

virtudes ecológicas y medio ambientales, bajo consumo energético aislamiento térmico y acústico, sus formas 
tradicionales y texturas rústicas.

Artículo 3.- DeÞ niciones

Para efectos de la aplicación de la presente Norma se tiene en cuenta las defi niciones siguientes:

1. Aditivos naturales. Materiales naturales como la paja y la arena gruesa, que controlan las fi suras que se producen 
durante el proceso de secado rápido.

2. Adobe. Unidad de tierra cruda, que puede estar mezclada con paja u arena gruesa para mejorar su resistencia y 
durabilidad.

3. Adobe (Técnica). Técnica de construcción que utiliza muros de albañilería de adobes secos asentados con 
mortero de barro.

4. Altura libre de muro. Distancia vertical libre entre elementos de arriostre horizontales.
5. Arcilla. Único material activo e indispensable del suelo. En contacto con el agua permite su amasado, se comporta 

plásticamente y puede cohesionar el resto de partículas inertes del suelo formando el barro, que al secarse 
adquiere una resistencia seca que lo convierte en material constructivo. Tiene partículas menores a dos micras 
(0.002 mm).

6. Arena Þ na. Es un componente inerte, estable en contacto con agua y sin propiedades cohesivas, constituido por 
partículas de roca con tamaños comprendido entre 0.08 mm y 0.50 mm. Como el limo puede contribuir a lograr una 
mayor compacidad del suelo, en ciertas circunstancias.

7. Arena gruesa. Es un componente inerte, estable en contacto con el agua, sin propiedades cohesivas, constituido 
por partículas de roca comprendidas entre 0.6 mm y 4.75 mm (según Normas Técnicas Peruanas y/o las mallas Nº 
30 y Nº 4 ASTM) que conforman la estructura granular resistente del barro en su proceso de secado. La adición de 
arena gruesa a suelos arcillosos, disminuye el número y espesor de las fi suras creadas en el proceso de secado, 
lo que signifi ca un aumento de la resistencia del barro seco según se ha comprobado en el laboratorio.

8. Arriostre. Componente que impide signifi cativamente el libre desplazamiento del borde de muro, considerándose 
un apoyo. El arriostre puede ser vertical (muro transversal o contrafuerte) u horizontal.

9. Colapso. Derrumbe súbito de muros o techos. Puede ser un derrumbe parcial o total.
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10. Contrafuerte. Es un arriostre vertical construido con este único fi n. De preferencia puede ser del mismo material 
o un material compatible (por ejemplo, piedra).

11. Densidad de muros. Cociente entre la suma de áreas transversales de los muros paralelos a cada eje principal 
de la planta de la construcción y el área total techada.

12. Dormido. Proceso de humedecimiento de la tierra ya zarandeada (cernida o tamizada para eliminar piedras y 
terrones), durante dos o más días, para activar la mayor cantidad de partículas de arcilla, antes de ser amasada 
con o sin paja para hacer adobes o morteros.

13. EdiÞ cación de Tierra Reforzada. Edifi cación compuesta de los siguientes componentes estructurales: 
cimentación (cimiento y sobrecimiento), muros, entrepisos y techos, arriostres (verticales y horizontales), refuerzos 
y conexiones.

 Cada uno de los componentes debe diseñarse cumpliendo lo desarrollado en la presente Norma, para evitar el 
colapso parcial o total de sus muros y techos, logrando el objetivo fundamental de conceder seguridad de vida a 
los ocupantes. Estas edifi caciones pueden ser de adobe reforzado o tapial reforzado.

14. Esbeltez. Relación entre las dimensiones del muro y su máximo espesor. Hay dos tipos de esbeltez de muros: 
i) La esbeltez vertical ( λv), que es la relación entre la altura libre del muro y su máximo espesor, y ii) La esbeltez 
horizontal ( λh), que es la relación entre el largo efectivo del muro y su espesor.

15. Extremo libre de muro. Es el borde vertical u horizontal no arriostrado de un muro.
16. Fisura o grieta estructural. Rajadura que se presenta en los muros de tierra producidas por cargas mayores a las 

que puede resistir el material, por gravedad, terremotos, accidentes u otros. Atraviesan los muros de lado a lado y 
pueden ser de espesores variables o invisibles al ojo humano.

 Grieta: Abertura mayor a un milímetro.
 Fisura: Abertura igual o menor de un milímetro.
17. Largo efectivo. Distancia libre horizontal entre elementos de arriostre verticales o entre un elemento de arriostre 

y un extremo libre.
18. Limo. Es un material componente inerte, estable en contacto con agua y sin propiedades cohesivas, constituido 

por partículas de roca con tamaños comprendidos entre 0.002 mm y 0.08 mm.
19. Mazo o pisón. Dispositivo de madera utilizado en la técnica del tapial para compactar la tierra húmeda colocada 

entre los tableros (moldes o encofrados). Puede haber varios tipos de mazos: para los bordes, para el centro y para 
la superfi cie fi nal de las capas. Su peso es de alrededor de 10 kgf.

20. Mortero. Material de unión de los adobes en una albañilería. Debe ser de barro mezclado con paja o con arena 
gruesa y eventualmente con otras sustancias naturales espesas para controlar las fi suras del proceso de secado 
(cal, mucílagos de cactus, y otros comprobados).

21. Muro. Es un muro arriostrado cuya estabilidad lateral está confi ada a elementos de arriostre horizontales y/o 
verticales y que incluye refuerzos.

22. Prueba de campo. Ensayo realizado sin herramientas a pie de obra o en laboratorio, basados en conocimientos 
comprobados en laboratorio a través de métodos rigurosos, que permite tomar decisiones de selección de canteras 
y dosifi caciones.

23. Prueba de laboratorio. Ensayo de laboratorio que permite conocer las características mecánicas de la tierra, para 
diseñar y tomar decisiones de ingeniería.

24. Refuerzos. Elementos constituidos por materiales con alta capacidad de tracción, que sirven para controlar los 
desplazamientos de muros en caso de fi suras estructurales. Deben ser compatibles con el material tierra, es decir, 
fl exibles y de baja dureza para no dañarlo, incluso durante las vibraciones que producen los sismos.

25. Secado. Proceso de evaporación del agua que existe en la tierra húmeda. El proceso debe controlarse para 
producir una evaporación muy lenta del agua, mientras la arcilla y barro se contraen y adquieren resistencia. Si la 
contracción es muy rápida, se producen fi suras.

26. Sismo fuerte. Igual o mayor a la intensidad VII de la Escala de Mercalli Modifi cada.
27. Sismo leve. Igual o menor a intensidad III de la Escala de Mercalli Modifi cada.
28. Sismo moderado. Entre las intensidades IV y VI de la Escala de Mercalli Modifi cada.
29. Tableros para tapial. Encofrados móviles normalmente de madera que se colocan paralelos y sujetos entre sí 

para resistir las fuerzas laterales propias de la compactación de la tierra.
30. Tapial (Técnica). Técnica de construcción que utiliza tierra húmeda vertida en moldes (tableros) fi rmes, para ser 

compactada por capas utilizando mazos o pisones de madera.
31. Técnica mixta. Utiliza además de la tierra uno o más materiales de construcción.
32. Tierra. Material de construcción compuesto de cuatro componentes básicos: arcilla, limo, arena fi na y arena 

gruesa.
33. Viga collar. Componente estructural de uso obligatorio, que generalmente conectan a los entrepisos y techos con 

los muros. Adecuadamente rigidizados en su plano, actúan como elemento de arriostre horizontal.

CAPÍTULO II
CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DE TIERRA REFORZADA

Artículo 4.- Consideraciones básicas

4.1 Las edifi caciones de tierra reforzada no deben ubicarse en zonas de alto riesgo de desastre, especialmente 
con peligros tales como: inundaciones, avalanchas, aluviones y huaycos. No se debe construir en suelos con 
inestabilidad geológica.

4.2 Las edifi caciones de tierra reforzada deben ser de un piso en las zonas sísmicas 4 y 3, y hasta de dos pisos en 
las zonas sísmicas 2 y 1, según los distritos y provincias establecidos en el Anexo Nº 1 de la Norma E.030 Diseño 
Sismorresistente sobre Zonifi caciones Sísmicas, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2016-VIVIENDA.
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Figura 1. Mapa de ZoniÞ cación Sísmica, según Norma E.030 Diseño Sismorresistente

 

Ver distritos y provincias 
que conforman cada zona 
sísmica en el Anexo N° 1 
de la Norma E.030 Diseño 
Sismorresistente sobre 
Zonificaciones Sísmicas. 

4.3 Las edifi caciones de tierra reforzada deben cimentarse sobre suelos fi rmes y medianamente fi rmes de acuerdo con 
la Norma E.050 Suelos y Cimentaciones. No se cimienta sobre suelos granulares sueltos, cohesivos blandos, ni 
arcillas expansivas. Se prohíbe la cimentación en suelos de arenas sueltas que pueden saturarse de agua (riesgo 
de licuefacción de suelos).

4.4 El proyecto arquitectónico, eléctrico y sanitario de edifi caciones de tierra reforzada debe concordarse con el 
proyecto estructural, cuyas características se señalan en la presente Norma.

4.5 El diseño estructural de las edifi caciones de tierra reforzada deben estar basados en los siguientes criterios: 
resistencia, estabilidad y comportamiento sismorresistente (refuerzos compatibles) y es respaldado por el 
profesional responsable.

4.6 Los métodos de análisis deben estar basados en comportamientos elásticos del material, sin perjuicio que se 
puedan utilizar criterios de comportamiento inelástico.

4.7 Los métodos para obtener la aprobación de nuevas técnicas mixtas relacionadas con el material tierra, deben 
estar basados en estudios que demuestren su adecuado comportamiento sísmico en el estado de servicio y en el 
estado último, sin producir fallas frágiles o colapsos súbitos y en concordancia con la fi losofía de diseño. Para su 
aprobación se pueden utilizar las siguientes alternativas:

a) Verifi cación experimental de comportamiento sísmico mediante ensayos cíclicos, seudo-dinámicos o 
dinámicos que incluyan claramente el rango de comportamiento último.

b) Diseño racional basado en principios de ingeniería aceptados, bajo responsabilidad del profesional.
c) Historia de servicio y comportamiento adecuado en sismos severos.

Artículo 5.- Requisitos de los materiales para la construcción de ediÞ caciones de tierra reforzada

5.1 Tierra: Debe verifi carse que la tierra contenga adecuada presencia de arcilla mediante las pruebas indicadas 
en los Anexos Nºs. 1 y 2 de la presente Norma. Asimismo, que se encuentre libre de cantidades perjudiciales de 
materia orgánica. Su resistencia debe cumplir lo indicado en:

a) Artículo 8, inciso 8.1 o 8.2 (para tapial).
b) Artículo 8, inciso 8.1 o 8.2 y 8.3 (para adobe).

5.2 Agua: Debe cumplir las características siguientes:
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a) Agua potable o agua libre de materia orgánica, sales y sólidos en suspensión.
b) Estar limpia y libre de cantidades perjudiciales de aceites, ácidos, álcalis, sales, materia orgánica y otras 

sustancias que puedan ser dañinas.
c) El agua de mar sólo puede emplearse si se cuenta con la autorización del ingeniero proyectista y del 

responsable de la supervisión.

Artículo 6.- Criterios de conÞ guración de las ediÞ caciones de tierra reforzada

Las edifi caciones de tierra reforzada, deben cumplir con los siguientes criterios de confi guración:

6.1 Muros anchos para su mayor resistencia y estabilidad frente al volteo. El espesor mínimo del muro es de 0.40 m. 
Solo para el tipo de muro indicado en el Esquema 3 de la Figura 4, puede utilizarse un espesor mínimo de 0.38 m 
según se muestra en el aparejo correspondiente.

6.2 Los muros deben tener arriostres horizontales (entrepisos y techos) así como arriostres verticales (contrafuerte o 
muros transversales) según la Figura 2.

6.3 La densidad de muros en la dirección de los ejes principales debe tener el valor mínimo indicado en la Tabla 2 
- Factor de uso (U) y densidad según tipo de edifi cación. De ser posible, todos los muros deben ser portantes y 
arriostrados.

6.4 Tener una planta simétrica respecto a los ejes principales.
6.5 El espesor (e), densidad y altura libre de muros (H), la distancia entre arriostres verticales (L), el ancho de los 

vanos (a), así como los materiales y la técnica constructiva para la construcción de una edifi cación de tierra 
reforzada, deben ser aplicados de manera continua y homogénea. La Figura 2 establece los límites geométricos a 
ser cumplidos.

6.6 Los vanos deben tener las proporciones y ubicación de acuerdo a lo indicado en la Figura 2. Así mismo, se 
recomienda que sean pequeños y centrados.

Figura 2. Límites Geométricos de muros y vanos
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 Nota 1: Cada arriostre vertical (contrafuerte o muro transversal) puede construirse hacia el interior o hacia el 
exterior de la edifi cación, según el criterio del proyectista.

 Nota 2: La expresión IV relaciona la esbeltez vertical (yv = H/e) con la esbeltez horizontal ( λh = L/e), de modo que 
se debe cumplir la expresión: λh + 1.25 λv ≤ 17.5.

 Nota 3: Los muros en general deben tener una esbeltez vertical ( λV) igual o menor a 6 veces el espesor del muro 
y una esbeltez horizontal ( λH) igual o menor a 10 veces el espesor del muro.

 La esbeltez vertical puede llegar a un máximo 8, si se cumple la Nota 2.
 Nota 4: El contrafuerte puede ser recto o trapezoidal. En caso tenga forma trapezoidal, ver línea segmentada en 

contrafuerte (exterior) su base o parte inferior debe medir “b” y la parte superior (que sobresale del muro) debe 
medir como mínimo “b/3”.

6.7 Tener como mínimo una viga collar en la parte superior de cada muro fi jada entre sí, así como a los refuerzos, y 
construidos con un material compatible con la tierra reforzada (madera, caña u otros).
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Figura 3. Ejemplo esquemático de un tipo de Viga Collar

6.8 Cálculo de las fuerzas sísmicas horizontales
 La fuerza sísmica horizontal en la base de las edifi caciones de tierra reforzada se determina mediante la siguiente 

expresión:

 H=S.U.C.P

Donde:

S = Factor de suelo según lo indicado en la Tabla Nº 1.
U = Factor de uso según lo indicado en la Tabla Nº 2.
C = Coefi ciente sísmico según lo indicado en la Tabla Nº 3.
P = Peso total de la edifi cación, incluyendo carga muerta y el 50 % de la carga viva.

Tabla Nº 1
Factor de suelo (S)

Tipo Descripción Factor de suelo 
(S)

I Rocas o suelos muy resistentes
con capacidad portante admisible > 0.3 MPa ó 3.06 kg.f/cm2 1,0

II Suelos intermedios o blandos
con capacidad portante admisible > 0.1 Mpa ó 1.02kg.f/cm2 1,4

Tabla Nº 2
Factor de uso (U) y densidad según tipo de edifi cación

Tipo de EdiÞ caciones Factor de Uso (U) Densidad
NT A.030 Hospedaje
NT A.040 Educación
NT A.050 Salud
NT A.090 Servicios comunales
NT A.100 Recreación y deportes
NT A.110 Transporte y Comunicaciones

1,4 15%

NT A.060 Industria
NT A.070 Comercio
NT A.080 Ofi cinas

1.2 12%

Vivienda: Unifamiliar y Multifamiliar Tipo Quinta 1,0 8%

Tabla Nº 3
Coefi ciente sísmico por zona sísmica para edifi caciones de tierra reforzada

Zona Sísmica CoeÞ ciente Sísmico (C)
4 0,25

3 0,20

2 0,15

1 0,10
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6.9 Se debe evitar el deterioro de las edifi caciones de tierra reforzada, causadas por el viento, la lluvia y la humedad, 
protegiéndolas a través de:

a) Cimientos y sobrecimientos que eviten el humedecimiento del muro.
b) Recubrimientos, revestimientos o enlucidos que los protejan de la lluvia, humedad y viento, y que permitan 

la evaporación de la humedad del muro.
c) Aleros en el techo que protejan el muro de cualquier contacto con la lluvia. En las zonas bioclimáticas: Nº3 

Interandino, Nº4 Mesoandino, Nº5 Altoandino, Nº6 Nevado, Nº 7 Ceja de montaña, Nº8 Subtropical húmedo, 
Nº9 Tropical húmedo, indicadas en la Norma EM.110 Confort Térmico Lumínico con Efi ciencia Energética, 
se usan aleros no menores de 1 metro de voladizo, adecuadamente anclados y con peso sufi ciente para no 
ser levantados por el viento.

d) Veredas perimetrales con pendiente hacia el exterior de la edifi cación y que permitan la evacuación y 
evaporación del agua.

e) Sistemas de drenaje adecuado (material granular suelto tipo piedras y gravas, con pendiente y colector 
inferior, evacuador de agua).

f) En patios interiores, terrazas y otros espacios abiertos se asegura la evacuación y evaporación del agua o 
humedad depositada en el suelo o piso.

6.10 Para los refuerzos se debe tener en cuenta las consideraciones siguientes:

a) Los muros y contrafuertes de las edifi caciones de tierra reforzada deben tener refuerzos.
b) En caso que los refuerzos sean externos a los muros o contrafuertes deben estar embutidos en el enlucido.
c) No deben usarse refuerzos en una sola dirección, pues no logran controlar los desplazamientos y pueden 

sufrir colapsos parciales. Deben usarse refuerzos en dos direcciones (horizontales y verticales).
d) En todos los casos, el refuerzo horizontal coincide con los niveles inferior y superior de los vanos.
e) Los elementos que conforman los entrepisos o techos de las edifi caciones de tierra reforzada, deben 

estar adecuadamente fi jados al muro mediante una viga collar. El refuerzo debe fi jarse desde la base del 
sobrecimiento a la viga collar.

f) En caso se utilice refuerzos de tipo vegetal, geomallas, dinteles y/o mallas de sogas sintéticas, debe 
considerarse, según sea el caso, como mínimo lo siguiente:

i. Caña carrizo (hueca) o caña brava (sólida), completas, de 25 mm de diámetro aproximado como 
refuerzo vertical y chancadas tipo carrizo o guadua angustifolia (sin dañarlas) como refuerzo 
horizontal.

ii. Madera en rollizos o aserrada con diámetros igual o mayores a 25 mm como refuerzo vertical externo 
y sogas naturales (cabuya o sisal) de mínimo 6 mm de diámetro como refuerzo horizontal externo.

iii. Ramas trenzadas de fi bra vegetal, en paquetes de diámetros de 25 mm como refuerzo vertical externo 
y ramas sueltas trenzadas o sogas como refuerzo horizontal externo, con diámetros mayores a 6 mm.

iv. Sogas de cabuya, sisal o fi bras naturales trenzadas formando mallas ortogonales externas, cumpliendo 
lo especifi cado en el inciso i, numeral 6.10 del artículo 6 del Capítulo II).

v. Cualquier combinación racional de las anteriores.
vi. Las conexiones de los elementos verticales y horizontales se realizan con cuerdas de nylon o sogas 

sintéticas, utilizando nudo llano (ver Anexo Nº6, inciso 6.1: Nudos para refuerzos).

Figura 4: Esquemas de refuerzo con caña para adobe
Esquema 1

 Nota: Se recomienda colocar refuerzos de cañas (o similares) horizontales cada cuatro hiladas en el tercio inferior 
de la altura del muro (sea la ediÞ cación de 1 o 2 pisos), cada tres hiladas en el tercio central y cada dos hiladas en 
el tercio superior. Como máximo, cada cuatro hiladas.
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Esquema 2

Para Adobes
y de 0.18 m Para Adobes de 0.38 m x 0.40m  x 0.10 

m (aprox.) y de 0.18 m x 0.38 m x 0.10 
m. (aprox.)

 Nota: Colocar refuerzos de cañas (o similares) horizontales cada cuatro hiladas en el tercio inferior de la altura 
del muro (sea la ediÞ cación de 1 o 2 pisos), cada tres hiladas en el tercio central y cada dos hiladas en el tercio 
superior. Como máximo, cada cuatro hiladas.

Esquema 3

 Nota: Colocar refuerzos de cañas (o similares) horizontales cada cuatro hiladas en el tercio inferior de la altura 
del muro (sea la ediÞ cación de 1 o 2 pisos), cada tres hiladas en el tercio central y cada dos hiladas en el tercio 
superior. Como máximo, cada cuatro hiladas.

g) En caso se utilice refuerzo de mallas sintéticas de nudos integrados (geomallas), el refuerzo debe ser externo 
y embutido en el enlucido. La geomalla, constituida por material sintético, debe reunir las características 
necesarias para ser usada como refuerzo de edifi caciones de tierra, tales como:

i. Conformación de retícula rectangular o cuadrada, con o sin diagonales interiores, con abertura 
máxima de 50 mm. y nudos integrados.

ii. Capacidad mínima de tracción de 3,5 kN/m, (356.9 kgf/m) en ambas direcciones, para una elongación 
de 2%.

iii. Flexibilidad y durabilidad para su uso como refuerzo embutido en tierra.
iv. Consideraciones de uso:

• Los muros portantes y no portantes, incluyendo los vanos, deben envolverse con las geomallas, 
tensándolas uniformemente. Deben conectarse las geomallas de ambas caras de los muros con 
cuerdas sintéticas, con una separación máxima de 0.30 m.

 El Peruano / Viernes 7 de abril de 2017 11NORMAS LEGALES

• La geomalla debe estar convenientemente anclada a la base del sobrecimiento y a la viga collar 
superior.

• El uso de otro tipo de mallas, sólo es permitido si acredita su capacidad sismorresistente en 
ensayos cíclicos a escala natural.

Figura 5: Esquema de colocación de refuerzo con geomalla

1. Colocación de mallas

 

  

2. Traslape de mallas.

 

 

3. Cortes de mallas en ventanas o puertas.
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h) En caso se utilice refuerzos de dinteles, se deben utilizar dinteles flexibles (por ejemplo, paquetes 
de caña o madera delgada en rollizos, amarradas por cordones o sogas) y amarrarlos a la viga 
collar.

i) En caso se utilice refuerzos con mallas de sogas sintéticas (driza blanca o similar) se debe tener las 
consideraciones siguientes:

i. Utilizar diámetros de sogas sintéticas igual o mayores a 5/32” (3.97 mm), salvo las sogas para unir las 
mallas de ambas caras del muro, cuyo diámetro debe ser mínimo de 1/8” (3.17 mm).

ii. Las mallas de refuerzo deben ser externas al muro y embutidas en el enlucido del mismo, lo que 
también sirve para la consolidación de construcciones existentes.

iii. Las mallas deben conformarse mediante lazos verticales y horizontales que confi nen (envuelvan) el 
muro. Los lazos de confi namiento vertical deben estar convenientemente anclados a la cimentación y 
a la viga collar superior.

iv. Las mallas de cada cara del muro deben unirse en cada intersección de los lazos según lo 
indicado en el Anexo Nº6, inciso 6.1: Nudos para refuerzos, o mediante un método similar 
comprobado.

v. La separación entre las sogas horizontales debe ser menor a 0.40m en promedio para el tercio inferior 
a la altura del muro (sea la edifi cación de uno o dos pisos). Debe ser de 0.30m en promedio para el 
tercio central y de 0.20m en promedio para el tercio superior (sin coincidir con la junta horizontal). La 
separación entre las sogas verticales debe ser menor a 0.40m.

vi. El refuerzo horizontal debe coincidir con los niveles inferior y superior de los vanos.

6.11 En caso se desee aplicar lineamientos técnicos diferentes a los indicados en el Capítulo II, artículo 6. Criterios de 
confi guración de las edifi caciones de tierra reforzada, se debe sustentar la propuesta mediante métodos racionales 
y/o experimentales.

Artículo 7.- Sistema estructural para ediÞ caciones de tierra reforzada

El sistema estructural para las edifi caciones de tierra debe comprender los componentes siguientes:

7.1 Cimentación

a) El cimiento debe cumplir dos condiciones:

i. Transmitir las cargas hasta un suelo fi rme de acuerdo a lo indicado por la Norma E.050 Suelos y 
Cimentaciones.

ii. Evitar que la humedad ascienda hacia los muros de tierra.

b) Cumpliendo las condiciones anteriormente mencionadas, todo cimiento debe tener una profundidad mínima 
de 0.60 m. (medida a partir del terreno natural) y un ancho mínimo de 0.60 m.

c) Se puede utilizar los tipos de cimentación siguientes:

i. Piedra grande tipo pirca compactada, acomodada con piedras pequeñas.
ii. Concreto Ciclópeo.
iii. Albañilería de piedra con mortero de cemento o cal y arena gruesa.

7.2 Sobrecimiento

a) El sobrecimiento debe cumplir dos condiciones:

i. Debe transmitir las cargas hasta el cimiento.
ii. Debe proteger el muro ante la acción de la erosión y la ascensión capilar.

b) Cumpliendo tales condiciones, todo sobrecimiento debe elevarse sobre el nivel del terreno no menos de 
0.30 metros y tener un ancho mínimo de 0.40 metros.

c) Se pueden utilizar los tipos de sobrecimiento siguientes:

i. Albañilería de piedra con mortero de cemento o cal y arena gruesa
ii. Concreto ciclópeo
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Figura 6. Esquema de cimentación

7.3 Muros

 Los muros son los elementos más importantes en la resistencia, estabilidad y comportamiento sísmico de la 
estructura de una edifi cación de tierra reforzada. El diseño de los muros debe realizarse usando criterios basados 
en la resistencia, estabilidad y desempeño, complementariamente.

 Los tímpanos deben ser del material similar al usado en los techos (madera, caña, fi bra vegetal, entre otros) para 
que sean ligeros, más estables y fácilmente conectables con los techos.

 Es posible utilizar muros curvos o muros para plantas poligonales, lo cual podría signifi car formas de adobe 
especial; si se usan adobes cuadrados o rectangulares, las juntas verticales no deben exceder de 30 mm en su 
parte más ancha. En la técnica del tapial se puede utilizar moldes circulares.

a) Todos los muros curvos deben ser igualmente reforzados como el caso de los muros rectos y deben tener 
viga collar superior curva o poligonal.

b) Los muros con radios mayores a 3.00 m. se deben considerar como muros rectos para la colocación y 
distanciamiento de arriostres verticales, así como limitaciones de esbelteces, según lo indicado en la 
presente Norma.

c) Para radios comprendidos entre 1.25 m y 3.00 m, deben existir muros transversales o arriostres verticales 
cada 12e del muro como máximo (es decir, doce veces el espesor del muro como máximo) y la esbeltez 
vertical (h/e) no debe ser mayor a 10.

d) Los muros con radios menores a 1.25 m, no requieren limitaciones de arriostres verticales.

7.3.1 Criterios para el diseño de muros basado en la resistencia

a) El diseño de muros basado en la resistencia, debe considerar el área resistente de muros frente a la fuerza 
sísmica horizontal en su plano, teniendo en cuenta las consideraciones siguientes:

i. Las construcciones de tierra normalmente no tienen diafragmas horizontales rígidos a nivel de los 
techos y por tanto los desplazamientos de los muros paralelos son independientes.

ii. Calculadas las áreas tributarias asociadas a cada muro, en cada nivel si es el caso, es posible 
calcular fuerzas horizontales de diseño. Estas no deben sobrepasar los esfuerzos resistentes 
admisibles de corte en ellos (Ver Capítulo II, artículo 8: Esfuerzos de rotura mínimos. Ensayos de 
laboratorio).

iii. Para estos efectos, al área transversal del muro (largo por espesor), se puede añadir una fracción de 
los muros transversales o de arriostre, se trate de encuentros en “T” o en “L”, en ambos extremos del 
muro. Esta área adicional no debe ser mayor al 20 % del área del muro.

b) El diseño sísmico de muros en la dirección perpendicular a su plano.

i. De acuerdo al número de apoyos de cada muro, que es función de los arriostres verticales, se calcula el 
esfuerzo de fl exión del muro producido por fuerzas sísmicas perpendiculares a su plano considerando 
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el comportamiento elástico del material tierra. Dichos esfuerzos no deben sobrepasar los esfuerzos 
admisibles a tracción por fl exión (Ver Capítulo II, artículo 8: Esfuerzos de rotura mínimos. Ensayos de 
laboratorio).

ii. La viga collar tiene como misión mantener conectados los muros entre sí durante un sismo, pero no 
debe considerarse como un apoyo para los muros salvo que exista un diafragma de entrepiso de 
madera o una estructura horizontal especial. Por tanto, en general los muros deben tener dos o tres 
apoyos, considerando también el piso.

7.3.2 Criterios para el diseño de muros basado en la estabilidad
 El diseño de muros basado en la estabilidad, debe respetar los límites de grosor, esbeltez vertical y esbeltez 

horizontal, altura máxima, distancia entre arriostres verticales, aberturas, indicados en esta norma. Ver Figura 
2.

7.3.3 Criterios para el diseño de muros basado en el desempeño
 En el diseño de muros basado en el desempeño, debe colocarse refuerzos en las conexiones, viga collar superior, 

dinteles fl exibles, refuerzos ortogonales en muros (Ver Capítulo II, artículo 6, inciso 6.10).

7.4 Entrepisos y techos

a) Los techos deben ser livianos, distribuyendo su carga en la mayor cantidad posible de muros, evitando 
concentraciones de esfuerzos en los muros. Además, deben estar adecuadamente fi jados a los muros a 
través de la viga solera.

b) Deben estar construidos mediante entramados de madera, caña o fi bras vegetales, o tijerales, o diseñados 
para resistir las cargas verticales y para transmitir las cargas horizontales (sísmicas) a todos los muros, a 
través de las vigas collares superiores.

c) Los tijerales no deben crear empujes horizontales a los muros. Para evitarlo, debe utilizarse tensores 
horizontales inferiores.

d) Se debe lograr que un techo plano actúe como un diafragma rígido añadiéndole elementos diagonales en el 
plano. Si el techo no es un diafragma rígido, no se le puede considerar apoyo superior de los muros, para el 
diseño de éstos.

e) Los techos pueden ser inclinados (una o varias aguas).
f) En el diseño de los techos se debe considerar las pendientes, las características de impermeabilidad, 

aislamiento térmico y longitud de los aleros de acuerdo a las condiciones climáticas de cada lugar.
g) En el caso de utilizar tijerales, el sistema estructural del techo debe garantizar la estabilidad lateral de los 

tijerales.

7.5 Arriostres
 Para que un muro se considere arriostrado debe existir sufi ciente adherencia o anclaje entre éste y sus elementos 

de arriostre. Para garantizar una adecuada transferencia de esfuerzos, los elementos de arriostre deben ser 
horizontales y verticales.

a) Arriostres horizontales

i. Son elementos o conjunto de elementos que deben poseer una rigidez sufi ciente en el plano horizontal 
para impedir el libre desplazamiento lateral de los muros.

ii. Los elementos de arriostre horizontal más comunes son los pisos y entrepisos de madera con 
elementos diagonales, se deben diseñar como apoyos del muro arriostrado, considerándose al muro 
como una losa vertical sujeto a fuerzas horizontales perpendiculares a éste.

iii. Se debe garantizar la adecuada transferencia de esfuerzos entre el muro y sus arriostres, los que 
deben conformar un sistema continuo e integrado.

b) Arriostres verticales
 Los arriostres verticales son muros transversales o contrafuertes especialmente diseñados, que deben 

tener una adecuada resistencia y estabilidad para transmitir fuerzas cortantes a la cimentación. Para 
que un muro o contrafuerte se considere como arriostre vertical debe cumplir con lo indicado en la 
Figura 2.

7.6 Refuerzos y conexiones

a) La conexión entre el muro y la cimentación, debe realizarse uniendo las mallas de refuerzo de los muros al 
sobrecimiento.

b) La conexión entre el muro y el techo, debe realizarse amarrando los muros y vigas collares con las mallas 
de refuerzo de los muros y luego clavando o amarrando las vigas collares a las vigas principales o tijerales 
del techo.

c) Los refuerzos deben cumplir lo indicado en el numeral 6.10 del artículo 6.
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Artículo 8.- Esfuerzos de rotura mínimos. Ensayos de laboratorio.

8.1 Los ensayos de laboratorio de esfuerzos de rotura mínimos para medir la Resistencia del material tierra a la 
compresión (ensayo de compresión en cubos) se realiza conforme al procedimiento siguiente:

a) La resistencia se mide mediante el ensayo de compresión del material en cubos de 0.1 m de arista.
b) La resistencia última se calcula conforme a la expresión siguiente: 2/2.100.1 cmkgfMPafo

c) Los cubos de adobes o muestras de tapial deben cumplir con que el promedio de las cuatro mejores 
muestras (de seis muestras) sea igual o mayor a la resistencia última indicada.

d) En el caso del tapial, de no existir muestras secas, se recomienda elaborar muestras comprimidas en 
moldes de 0.1 x 0.1 x 0.15 m. con 10 golpes de un mazo de 5 kg de peso.

8.2 Los ensayos de laboratorio de esfuerzos de rotura mínimos para medir la Resistencia del material tierra a la 
tracción, se realiza conforme al procedimiento siguiente:

a) La resistencia se debe medir mediante el ensayo brasileño de tracción, en cilindros de 6” x 12” o 15.24 cm 
x 30.48 cm de diámetro y largo.

b) La resistencia última es de 0.08MPa = 0.81 kgf/cm2.
c) Las muestras deben tener humedad inicial de 20 % a 25 % para control de adobes y 10 % a 15 % 

para control de tapial, y un secado cubierto de sol y viento de 28 días, debiendo cumplir con que el 
promedio de las cuatro mejores muestras (de seis muestras) sea igual o mayor a la resistencia última 
indicada.

8.3 Los ensayos de laboratorio de esfuerzos de rotura mínimos para medir la Resistencia del mortero a la tracción, se 
realiza conforme al procedimiento siguiente:

a) La resistencia se debe medir mediante el ensayo de morteros a tracción indirecta, en probetas de dos 
adobes unidos por mortero de barro con o sin aditivos naturales, sujetos a compresión de manera similar al 
ensayo brasileño.

b) La resistencia última es de 0.012 MPa = 0.12 kgf/cm2.
c) Se debe cumplir con que el promedio de las cuatro mejores muestras (de seis muestras) sea igual o mayor 

a la resistencia última indicada.

Figura 7. Ensayo de resistencia del mortero a la tracción

 
 

α=0.5 

Mortero a probar 

8.4 Los ensayos de laboratorio de esfuerzos de rotura mínimos para medir la Resistencia del murete a la compresión, 
se realiza conforme al procedimiento siguiente:

a) La resistencia última es de 0.6 MPa = 6.12 kgf/cm2.
b) El ensayo de compresión en muretes de adobe o tapial de altura igual a tres veces la menor dimensión de 

la base (aproximadamente).
c) Se debe cumplir con que el promedio de las cuatro mejores muestras (de seis muestras) sea igual o mayor 

a la resistencia última indicada, después de 28 días de secado.
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Figura 8. Ensayo de Compresión. Muretes de adobe o tapial
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8.5 Los ensayos de laboratorio de esfuerzos de rotura mínimos para medir la Resistencia del murete a la tracción 
indirecta, se realiza conforme al procedimiento siguiente:

a) La resistencia última es de 0.025 MPa = 0.25kgf/cm2.
b) El ensayo de compresión diagonal o tracción indirecta de muretes de adobe o tapial de aproximadamente 

0,65 m. x 0.65 m. x em.
c) Se debe cumplir con que el promedio de las cuatro mejores muestras (de seis muestras) sea igual o mayor 

a la resistencia última indicada, después de 28 días de secado.

Figura 9. Ensayo de compresión diagonal o tracción indirecta
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8.6 La resistencia de muros a tracción por fl exión, tiene una resistencia última1 0.14 MPa = 1.42 kgf/cm2.
8.7 Mientras no se cuente con resultados de ensayos experimentales para el módulo de elasticidad de los muros de 

tierra, se usa el valor de 200 MPa = 2040 kgf/cm2.
8.8 Para la resistencia de las cañas, se considera:

a) Guadua: Resistencia última 100 MPa = 1020 kgf/cm2.
b) Carrizo o Caña Brava: Resistencia última 40 MPa = 408 kgf/cm2.

8.9 Para la resistencia de las sogas sintéticas (drizas), la resistencia última es de 120 MPa = 1200 kgf/cm2.

 Se debe cumplir que el promedio de las cuatro mejores muestras (de seis muestras) sea igual o mayor a la 
resistencia última indicada. La resistencia se calcula como el cociente entre la fuerza de rotura del ensayo a 
tracción y el área transversal, considerando el diámetro nominal de la driza. El diámetro nominal es el nombre por 
el cual se defi ne a la driza.

 El valor indicado de la resistencia corresponde a las drizas de color blanco. Se pueden utilizar drizas de otros 
colores considerando dos drizas de colores para remplazar una driza blanca.

 El coefi ciente de seguridad de las drizas debe ser de 2.5 para considerar cargas admisibles.

Artículo 9.- Esfuerzos admisibles

Los esfuerzos admisibles se deben calcular tomando un coefi ciente de seguridad de 2.5 por variación de calidad en 
material, calidad de ejecución y evaluación de las cargas. En caso de no realizar los ensayos de laboratorio se considera 
un coefi ciente de seguridad de 3.

1 La resistencia última de muros a tracción por ß exión no está normalizada para ensayos de laboratorio. Para diseño de muros de tierra a ß exión se puede 
considerar el valor indicado.

Esfuerzo admisible de compresión por 
aplastamiento = mf25,1
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Artículo 10.- Requisitos para las instalaciones eléctricas en ediÞ caciones de tierra reforzada

10.1 En las instalaciones eléctricas al exterior de la edifi cación, como los postes de soporte en la vía o espacio público 
deben estar bien cimentados y ser rígidos.

10.2 En las instalaciones eléctricas al interior de la edifi cación, se considera lo siguiente:

a) Los cables deben estar protegidos mediante fundas tipo tuberías o canaletas (de madera o material sintético 
no infl amable).

b) Las tuberías y/o canaletas de los cables no deben estar embutidos en la pared o enlucido. Sólo en los 
casos de trayectorias verticales en muros, la tubería o canaleta puede quedar a ras, semiembutida entre el 
enlucido fi nal y la malla de refuerzo si fuera el caso, y ser fácilmente localizable, para evitar accidentes en 
futuros clavados externos (cuadros, perchas, etc.).

c) Las tuberías, canaletas u otro elemento de la instalación eléctrica no deben fi jarse directamente a la pared 
de tierra sino a vigas o marcos de madera (por ejemplo, a través de clavos o pernos).

d) Los interruptores y los tomacorrientes deben ser exteriores o semiembutidos en los muros (entre el enlucido 
fi nal y la malla de refuerzo, si fuera el caso), pero deben fi jarse en marcos, zócalos o piezas de madera.

Artículo 11.- Requisitos para las instalaciones sanitarias en ediÞ caciones de tierra reforzada

11.1 Los ambientes que incluyen instalaciones sanitarias, deben tener pisos inclinados con rejilla colectora y desagüe 
hacia el exterior.

11.2 El muro debe protegerse con zócalos, contra zócalos o similares revestimientos en las partes que puedan 
humedecerse por salpicar agua producto del uso normal.

11.3 Las áreas húmedas de los servicios higiénicos, cocina y lavandería deben estar separadas y aisladas de los 
muros de tierra reforzada mediante paneles sanitarios (bastidores de madera, caña, ladrillo, piedra u otro material 
conveniente) enchapados adecuadamente (con tejas planas de madera, piso con baldosas, cortinas o forros 
impermeables, entre otros).

11.4 No deben ubicar instalaciones sanitarias dentro de los muros de tierra. Los tramos horizontales pueden ir 
empotrados en el piso (primer nivel) o colgados del entrepiso. Los tramos verticales deben ir adosados y aislados 
del muro. En caso de montantes deben ir en ductos.

11.5 Las válvulas deben instalarse en el sobrecimiento, si es necesario éste debe tener mayor altura como se indica en 
la Figura 10.

Figura 10: Esquema de la posición en la instalación de las válvulas

CAPÍTULO III
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DE TAPIAL REFORZADO

Artículo 12.- Condiciones de la tierra a utilizar

Se debe validar las características de la tierra a utilizar para construir con tapial, en el siguiente orden:

12.1 Sufi ciente presencia de arcilla, mediante las pruebas indicadas en el Anexo Nº 1: Prueba “Cinta de barro“ y Anexo 
2: Prueba “Presencia de Arcilla” o “Resistencia seca”.

12.2 Equilibrio de arcilla y arena gruesa, mediante la prueba indicada en el Anexo 4: Prueba de “Control de Fisuras” o 
“Dosifi cación con suelo-arena Gruesa”.

12.3 Máximo contenido de humedad, mediante la prueba indicada en el Anexo Nº 3: Prueba “Contenido de humedad” 
para la construcción con tapial.
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12.4 En los suelos arcillosos se debe usar paja de aproximadamente 50 mm de largo en proporción de 1 volumen de 
paja por 5 de tierra, lo que ayuda al control de fi suras y resistencia. Esta proporción debe ser verifi cada en el inicio 
de la obra para evitar el rebote del mazo durante la compactación.

12.5 Su resistencia debe cumplir lo indicado en el numeral 8.1 u 8.2 del artículo 8.

Artículo 13.- Unidades de tapial y encofrado

Las unidades de tapial deben tener las siguientes dimensiones: ancho mínimo: 0.40 m., altura máxima: 0.60 m, longitud 
máxima: 1.50 m y el espesor mínimo de la madera de encofrado debe ser de 20 mm, con refuerzos exteriores horizontales 
y verticales, para evitar deformaciones excesivas.

Artículo 14.- Fabricación de la unidad de tapial

Cada unidad de tapial se debe fabricar en capas de tierra de 0.15 m. de altura máxima, compactándolas hasta llegar a 
una altura de 0.10 m. aproximadamente (por cada capa), siguiendo el procedimiento siguiente:

a) La compactación se realiza con un mazo de madera de alrededor de 10 kgf.
b) Una vez fi nalizada la compactación de todas las capas que conforman la unidad de tapial, ésta se debe picar en la 

cara superior de la última capa (superfi cie endurecida) un máximo de 0.01 m (un centímetro) e inmediatamente se 
debe de humedecer la misma antes de empezar con el vertido de la primera capa de tierra de la siguiente unidad 
de tapial.

c) Las juntas de avance de las unidades para conformar las hiladas deben realizarse inclinadas (pendiente cercana 
a 45º según lo indicado en el Anexo Nº 5: Recomendaciones para las juntas de avance en la técnica del tapial 
reforzado).

Artículo 15.- Protección de las hiladas de tapial

Para proteger las hiladas de tapial, se toman las consideraciones siguientes:

15.1 Es necesario un secado lento para evitar la fi suración.
15.2 Se recomienda retirar los encofrados de cada hilada luego de siete días de haber fi nalizado todo el apisonado (no 

menor a tres días).
15.3 Cubrir la hilada en trabajo y la hilada anterior con paños húmedos (yute o similares) al menos por siete días 

adicionales.
15.4 Las hiladas fi nalizadas, deben protegerse de la exposición directa a los rayos del sol y del viento (por ejemplo, 

mediante castillos temporales de esteras o mantas), para un secado lento, manteniendo la humedad y evitando el 
agrietamiento.

15.5 No se debe construir en época de lluvia.

Artículo 16.- Reforzamiento

Las edifi caciones de Tapial reforzado deben cumplir con lo indicado en el artículo 6 de la presente Norma.

CAPÍTULO IV
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DE ADOBE REFORZADO

Artículo 17.- Condiciones de la tierra a utilizar

17.1 Una vez comprobada la presencia de arcilla de un suelo mediante la prueba “Cinta de barro” (ver Anexo Nº1) y la 
prueba “Presencia de arcilla” o “Resistencia seca” (ver Anexo Nº2), es necesario equilibrarla u optimizarla para que 
se controlen o eviten las fi suras de secado y se mejore la resistencia seca. Su resistencia debe cumplir lo indicado 
en los numerales 8.1 o 8.2 y 8.3 del artículo 8.

17.2 Con el control de fi suras mediante la adición de paja, se controla el agrietamiento del adobe y del mortero durante 
el secado con paja o fi bras similares.

17.3 En ausencia de paja, para el control del agrietamiento se debe utilizar arena gruesa. Para verifi car la combinación de 
arcilla y arena gruesa se realiza la prueba indicada en el Anexo Nº 4: Prueba de “Control de fi suras” o “Dosifi cación 
suelo-arena gruesa”.

17.4 Es importante controlar adecuadamente el contenido de humedad, para evitar o disminuir las fi suras de secado. En 
general, debe utilizarse la menor cantidad de agua que logre activar la arcilla existente, para alcanzar la máxima 
resistencia seca de los muros.

17.5 La cantidad de agua requerida para moldear las unidades de adobe, no debe pasar del 20% respecto al peso del 
contenido seco.

Artículo 18.- Calidad, preparación, formas y dimensiones del adobe

18.1 Debe recurrirse a las pruebas de campo para confi rmar la presencia sufi ciente de arcilla y conocer la 
combinación adecuada de arcilla y arena gruesa realizando lo indicado en los Anexos Nºs. 1, 2 y 4 de la 
presente Norma.
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18.2 Se debe cernir la tierra antes de preparar el barro y luego someterla a un proceso de hidratación sostenida por lo 
menos 48 horas (Ver defi nición de dormido en el numeral 12 del artículo 3 de la presente Norma).

18.3 El secado del bloque de adobe debe ser lento, para lo cual se realiza sobre tendales protegidos del sol y del viento. 
Sobre el tendal (que no debe ser de pasto, ni empedrado, ni de cemento) se debe espolvorear arena fi na para 
eliminar restricciones durante el encogimiento de secado.

18.4 El bloque de adobe terminado debe estar libre de materias extrañas, grietas u otros defectos que puedan degradar 
su resistencia o durabilidad.

18.5 El bloque de adobe puede ser de planta cuadrada o rectangular y en el caso de encuentros, de formas especiales, 
pueden tener ángulos diferentes de 90º.

18.6 El bloque de adobe cuadrado no debe sobrepasar los 0.40 m. de lado, por razones de peso.
18.7 El bloque de adobe rectangular debe tener un largo igual a dos veces su ancho.
18.8 La altura del bloque de adobe debe medir entre 0.08 m y 0.12 m.

Artículo 19.- Calidad, preparación y espesor del mortero.

19.1 Se deben remojar los bloques de adobes antes de asentarlos, durante 15 a 30 segundos.
19.2 La humedad del mortero no debe pasar el 20 %, para evitar el agrietamiento. La cantidad de agua es la menor 

posible para disminuir las probabilidades de agrietamiento.
19.3 La proporción entre paja cortada y tierra en volumen puede variar entre 1:1 y 1:2.
19.4 Si la paja es escasa, se debe usar arena gruesa. La proporción a utilizar se debe hacer de acuerdo a la 

prueba de campo indicada en el Anexo Nº 4: Prueba de “Control de Fisuras” o “Dosificaciones suelo-arena 
gruesa “.

19.5 El espesor de los morteros pueden variar de 5 mm a 20 mm. Solo para el tipo de muro indicado en el Esquema 1 
de la Figura 4 puede utilizarse un espesor de 40 mm según se muestra en el aparejo correspondiente. Para muros 
curvos, ver numeral 7.3 del artículo 7 de la presente Norma.

19.6 Se debe evitar el secado violento de la albañilería mediante la protección del sol y del viento.
19.7 Se debe evitar que el muro se divida en dos por juntas verticales continuas, sean estas longitudinales o 

transversales.

Artículo 20.- Reforzamiento

Las edifi caciones de adobe reforzado deben cumplir con lo indicado en el artículo 6 de la presente Norma.

CAPÍTULO V
OBRAS PATRIMONIALES DE TIERRA

Artículo 21.- Consideraciones para la intervención técnica en una obra patrimonial de tierra.
Los trabajos de restauración, recuperación, rehabilitación, protección, reforzamiento y/o mejoramiento de bienes 
inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación construidos con tierra, deben incluirse en un Plan de 
Intervención, el cual desarrolla soluciones técnicas, que cumplan con las siguientes consideraciones:

21.1 Garanticen la vida de los ocupantes y protejan los bienes culturales existentes en su interior.
21.2 Aumenten la durabilidad de la construcción tradicional aplicando tecnología moderna y diseños basados en el 

desempeño (refuerzos).
21.3 Mantengan las técnicas y los materiales tradicionales de mayor valor, hasta donde sean adecuados, destacando 

su valor científi co e histórico.
21.4 Conserven la autenticidad cultural original limitando la intervención al mínimo necesario.
21.5 Utilicen refuerzos compatibles y reversibles para preservar los materiales originales según las condiciones 

climáticas y que no perjudiquen el material original durante la ocurrencia de sismos (golpeándolos, agrietándolos 
o deformándolos, por diferencia de dureza o rigidez).

21.6 Permitan trabajos de mantenimiento y conservación futura.
21.7 Conserven la documentación técnica sobre las intervenciones, a cargo de las entidades competentes para facilitar 

el acceso al archivo sobre los trabajos de intervención realizadas.

ANEXOS

ANEXO Nº 1. Prueba “Cinta de barro”

Para tener una primera evaluación de la existencia de arcilla en un suelo se puede realizar la prueba “Cinta de barro” (en 
un tiempo aproximado de 10 minutos).
Utilizando una muestra de barro con una humedad que permita hacer un cilindro de 12 mm de diámetro, colocado en 
una mano, aplanar poco a poco entre los dedos pulgar e índice, formando una cinta de 4 mm de espesor y dejándola 
descolgar lo más que se pueda. Si la cinta alcanza entre 20 cm y 25 cm de longitud, el suelo es muy arcilloso. Si se corta 
a los 10 cm o menos, el suelo tiene poco contenido de arcilla.
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ANEXO Nº 2. Prueba “Presencia de arcilla” o “Resistencia seca”

2.1. Formar cuatro bolitas con tierra de la zona. Utilizar 
la tierra de la zona que se considera apropiada para 
emplearla como material de construcción y agregarle 
una mínima cantidad de agua para hacer cuatro 
bolitas (ver imagen adjunta). La cantidad de agua es 
la mínima necesaria para formar sobre las palmas de 
las manos cada una de las bolitas, sin que éstas se 
deformen signifi cativamente a simple vista, al secarse.

2.2 Dejar secar las cuatro bolitas.
 Las cuatro bolitas deben dejarse secar por 48 horas, asegurando que no se humedezcan o mojen por lluvias, 

derrames de agua, etc.

2.3. Presionar las cuatro bolitas secas.
 Una vez transcurrido el tiempo de secado, 

se debe presionar fuertemente cada una 
de las bolitas con el dedo pulgar y el dedo 
índice de una mano (ver imagen adjunta).

 En caso que luego de la prueba, se 
quiebre, rompa o agriete al menos una 
sola bolita se debe volver a formar cuatro 
bolitas con los mismos materiales y 
dejando secar en las mismas condiciones 
anteriores.

La prueba debe ser realizada por un adulto que participe en la 
construcción.

2.4. Luego del tiempo de secado, se debe repetir la prueba.
 Si se vuelve a romper, quebrar o agrietar, se debe desechar la cantera de suelo donde se ha obtenido la tierra. 

Salvo que se mezcle con arcilla o suelo muy arcilloso.
 En caso, que luego de la prueba no se rompa, no se quiebre o no se agriete ninguna de las cuatro bolitas, dicha 

cantera puede utilizarse como material de construcción.

ANEXO Nº 3. Prueba “Contenido de humedad” para la construcción con tapial.

3.1 Formar una bola con tierra de la zona del tamaño de un 
puño y comprimirla fuertemente. Soltarla a un suelo fi rme 
y plano desde una altura de 1.10 m.

3.2 Si la bola se desintegra en el piso, el suelo es demasiado 
seco.

3.3 Si la bola de tierra se rompe en 5 pedazos o más, el 
contenido de humedad es correcto.

3.4 Si la bola se aplasta sin desintegrarse, el contenido de 
humedad es demasiado alto.

p p
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ANEXO Nº 4. Prueba de “Control de Þ suras” o “DosiÞ cación suelo - arena gruesa”

4.1 Se preparan especímenes de prueba 
(emparedados de dos adobes existentes unidos 
por morteros nuevos).

 Los morteros deben tener la mínima cantidad de 
agua necesaria para una mezcla trabajable.

4.2 En la preparación de los diferentes especímenes, 
el mortero va aumentar la cantidad de arena 
gruesa en cada muestra y la cantidad de agua 
necesaria, empezando por una proporción de 
una (01) parte de suelo y cero (0) partes de arena 
gruesa, es decir, una proporción 1:0.

4.3 Para el segundo espécimen, una parte de suelo y ½ parte de arena gruesa, es decir, una proporción de 1: ½.
4.4 En el siguiente espécimen, una parte de suelo y otra de arena gruesa, es decir, 1: 1, y así sucesivamente hasta la 

proporción 1: 3.
4.5 Luego de secarlos por 48 horas, se abren los especímenes en el mismo orden, para observar el agrietamiento del 

mortero.
4.6 Para la albañilería de adobe, la proporción óptima es la que corresponde al espécimen que no presente fi suras 

visibles.
4.7 Si el suelo, teniendo sufi ciente presencia de arcilla, no muestra fi suras en ningún espécimen, signifi ca que no 

requiere añadirle arena gruesa, porque ya está equilibrado.

ANEXO Nº 5

RECOMENDACIONES PARA LAS JUNTAS DE AVANCE EN LA TÉCNICA DEL TAPIAL REFORZADO

Imagen que muestra las 
juntas de avance, inclinadas 
a 45º aproximadamente. 
Esta solución evita el uso de 
la tapa terminal y adelgaza 
la junta de llenado por 
acción de la gravedad.

ANEXO Nº 6

RECOMENDACIONES PARA EL AJUSTE DE LAZOS VERTICALES Y HORIZONTALES PARA
LOS REFUERZOS CON MALLAS DE SOGAS SINTÉTICAS

6.1 NUDOS PARA REFUERZOS

Nudo llano simple. 

 
 

 

Nudo llano doble y lazo. 

 

Nudo llano simple 

Lazo 
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6.2 RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL AJUSTE DE LAZOS VERTICALES Y HORIZONTALES PARA 
LOS REFUERZOS CON MALLAS DE SOGAS SINTÉTICAS

 Debe envolverse el muro mediante lazos verticales. Cada lazo vertical debe pasar por el fondo o base del 
sobrecimiento y sobre la viga collar. Tensar y anudar. Conviene que cada lazo vertical pase por la junta (mortero) 
vertical. Ambos extremos de la soga sintética se amarran.

a) Luego del llenado del cimiento (antes de construir el sobrecimiento) 
se deja la driza. La misma driza se pasa por encima de la viga collar 
para encontrarse ambos extremos de la driza a 1.50 m del suelo 
aproximadamente.

                         

 

  

Muro 

Cimiento 

Viga 
collar 

b) Con la punta de la driza superior (que cuelga) debe hacerse una U y formar un nudo de dos cordones para 
crear un lazo, de la forma que se muestra en, Anexo Nº 6, inciso 6.2, literal d).

c) En la driza inferior debe hacerse un nudo llano a 0.50 m de su extremo.

 

 

Nudo llano 0.50m 

d) La driza inferior se pasa a través del lazo superior y se 
jala hacia abajo, ayudándose con el propio peso del 
operario.

 

 

Muro 

Sobrecimiento 

Proyección de 
viga collar 
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e) Mantener la tensión con la mano más hábil y con la 
otra mano apretar el lazo contra el muro donde la 
driza inferior pasa por el lazo.

f) Finalmente, con la mano hábil hacer tres (03) nudos llanos debajo del nudo hecho en el literal c) numeral 6.2 
del Anexo Nº 6, y soltar.

6.3 AJUSTE HORIZONTAL PARA REFUERZOS CON MALLAS DE SOGAS SINTÉTICAS
 Luego de haber tensado y anudado cada una de las drizas verticales del muro, debe envolverse el mismo muro 

mediante lazos horizontales. Cada lazo horizontal debe pasar por un orifi cio realizado al muro o contrafuerte 
perpendicular a este. En caso que existan vanos, los lazos deben envolver el muro por los derrames de dichos 
vanos. Tensar y anudar ambos extremos. Cada lazo horizontal debe pasar por la mitad de cada adobe (no por la 
junta horizontal).

a) La driza rodea el muro horizontalmente (para 
ello, en las esquinas debe perforarse el muro 
trasversal o contrafuerte perpendicular a este 
con un taladro para poder pasar las drizas 
y hacer un lazo en unos de los extremos y 
acercarlo a 0.20 m a uno de los bordes 
(aristas) del muro.

b) Realizar en el otro extremo un nudo llano a 0.50 m de su extremo.

 
c) Pasar la driza con nudo a través del lazo y ejercer tensión, pudiendo apoyarse con un pie en el muro.
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d) Mantener la tensión con la mano más hábil y con la otra mano apretar el lazo contra el muro donde la driza 
pasa por el lazo.

 
 

e) Finalmente, con la mano hábil hacer tres (03) nudos llanos debajo del nudo hecho en el Anexo 6, inciso 6.3, 
literal c) y soltar.

6.4 AMARRE DE LAZOS VERTICALES CON LAZOS HORIZONTALES Y UNIÓN DE MALLAS.
 Los lazos verticales y los lazos horizontales forman mallas en ambas caras del muro. Ambas mallas deben unirse 

utilizando drizas “conectoras” (que crucen el muro).

a) En una cara del muro amarrar con la driza “conectora” la intersección formada por el lazo vertical con el lazo 
horizontal.

b) Perforar el muro con un taladro para cruzar la driza “conectora” de manera que dicha driza también amarre 
la intersección formada por el lazo vertical con el lazo horizontal, de la otra cara del muro.

c) Repetir el procedimiento con cada intersección formada por el lazo vertical con el lazo horizontal. Las mallas 
de cada cara del muro deben estar unidas por drizas conectoras.

d) Una vez que se encuentren amarradas las mallas de ambas caras del muro, aplicar el revestimiento de barro 
con paja.

Una driza conectora (X) 
amarra el lazo vertical 
con el lazo horizontal en 
ambas caras del muro. 

1506719-1





DECLARACIÓN DE LIMA (2010)

3.2
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GLOSARIO
ADOBE: Bloque macizo de tierra sin cocer, 
el cual puede contener paja u otro material 
que mejore su estabilidad frente a agentes 
externos.

CONSERVACIÓN CURATIVA: Todas aquellas 
acciones aplicadas de manera directa sobre 
un bien o un grupo de bienes culturales que 
tengan como objetivo detener los procesos 
dañinos presentes o reforzar su estructura. 
Estas acciones solo se realizan cuando 
los bienes se encuentran en un estado de 
fragilidad notable o se están deteriorando a un 
ritmo elevado, por lo que podrían perderse en 
un tiempo relativamente breve. Estas acciones 
a veces modifican el aspecto de los bienes.

CONSERVACIÓN PREVENTIVA: Todas aquellas 
acciones aplicadas de manera directa sobre 
un bien o un grupo de bienes culturales que 
tengan como objetivo detener los procesos 
dañinos presentes o reforzar su estructura. 
Estas medidas y acciones son indirectas, no 
interfieren con los materiales y las estructuras 
de los bienes. No modifican su aparencia.

ARCILLA:   Componente más fino de la tierra, de 
la consistencia de una harina, que al contacto 
con el agua se activa y proporciona a la mezcla 
su capacidad cohesiva.

BARBOTINA:  Mezcla de agua y tierra cernida. 
Se deja unos días para que la arcilla active su 
capacidad aglutinante. Se utiliza líquida para 
preparar la pared antes de la colocación de la 
capa de revestimiento en tierra o más espesa 
para preparar elementos de paja-barro.

BARRO:  Mezcla moldeable formada con tierra 
(arcilla, arena y limos) y agua para fabricar 
materiales de construcción.

BARRO ALIVIANADO:  Mezcla de tierra a la cual 
se añade gran cantidad de fibras (paja, viruta, 
etc.) para elaborar elementos constructivos 
más ligeros y aislantes.

CANTERA:  Lugar de donde se extrae material. 
Puede ser de tierra para hacer adobes o de 
piedra para la construcción.

CASCAJO:  Conjunto de piedras menudas o de 
fragmentos de piedra.

CERNIDO: La acción de separar una materia 
reducida a polvo de material más grueso. Se 
puede usar una zaranda o cernidor de forma 
que lo más grueso quede sobre la malla y lo 
sutil caiga al sitio destinado para recogerlo.

DORMIDO:  En la preparación de la mezcla, 
proceso de humedecimiento de la tierra   durante 
unos días para activar la arcilla contenida en  la 
tierra.

CONSERVACIÓN: Todas aquellas medidas 
o acciones que tengan como objetivo la 
salvaguarda del patrimonio cultural tangible 
y aseguren su accesibilidad a generaciones 
presentes y futuras. 
la conservación preventiva, la conservación 
curativa y la restauración. Todas estas medidas 
y acciones deberán respetar el significado y 
las propiedades físicas del bien cultural en 
cuestión.

La conservación comprende
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RESTAURACIÓN: Todas aquellas acciones 
aplicadas de manera directa a un bien individual 
y estable, que tengan como objetivo facilitar su 
apreciación, comprensión y uso. Estas acciones 
solo se realizan cuando el bien ha perdido una 
parte de su significado o función a través de una 
alteración o un deterioro pasados. Se basan en 
el respeto del material original. En la mayoría de 
los casos, estas acciones modifican el aspecto del 
bien.

TIERRA: Material de construcción constituido por 
cuatro componentes básicos: arcilla, limo, arena 
fina y arena gruesa.

ENLUCIDO: Cubrir la pared con una capa fina 
de barro o yeso.

MOLDE: Caja con o sin fondo de madera cepillada
o de metal que sirve para dar forma a una 
masa. Se usa para dar forma a las mezclas de 
tierra y hacer bloques (adobes, losetas, etc). 
Puede ser fijo o desarmable.

PATRIMONIO  CULTURAL:   
y tecnológicas; obras, objetos, documentos y 
espacios afines o destinados a manifestaciones 
artísticas y culturales, así como edificios, 
conjuntos urbanos y lugares de valor histórico, 
natural, artístico, arqueológico, paleontológico, 
ecológico o científico. También abarca el 
patrimonio cultural  inmaterial en relación  con
conocimientos, habilidades, creencias, prácticas 
y el modo de ser de las personas.

PATRIMONIO MATERIAL INMUEBLE: 
Se refiere a los bienes culturales que no 
pueden trasladarse; abarca tanto los sitios 
arqueológicos (huacas, cementerios, templos, 
cuevas, andenes) como las edificaciones 
coloniales y republicanas.

PRESERVACIÓN: Acción sobre bienes inmuebles 
aislados sin relación con el medio ambiente o 
para interés de la comunidad.

MORTERO: Material de unión entre elementos 
de una mampostería, sean de adobe o piedra.

PAJA: Tallo u hojas de las plantas gramíneas 
(arroz, cebada, trigo, ichu, grama).

PAJA-BARRO: Mezcla de barro alivianada con 
paja silvestre o de cultivo. Se prepara a partir de 
una barbotina espesa, en la cual se sumergen 
las fibras para luego exprimirlas.

PISÓN/MAZO: Elemento grueso y pesado, 
de forma cónica o piramidal, que se maneja 
verticalmente mediante un palo largo, con el 
cual se compacta o apisona la tierra o alguna 
superficie.

SECADO: Proceso de evaporación de agua en 
la tierra húmeda, en el cual el barro se contrae 
y adquiere resistencia; debe ser muy lento para 
evitar fisuras.

TENDAL: Lugar donde se amasa el barro para 
formar adobes, tejas, etc., y donde se secan estos 
elementos.

Creaciones artísticas
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